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تراوایی نانوکامپوزیت های لاستیکی پرشده با نانو صفحات گرافن

ermeability of Rubber Nano-Composites Filled with Graphene Nano 

Platelets
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مقدمه:.
دارای  پلیمری،  نانوکامپوزیت های 
کاربردهای  و  ویژگی ها  مشخصات، 
)مصرف(  بارگذاری های  در  وسیعی 
بسیار کم پرکننده نسبت به مواد معمول 
پلیمری پرشده هستند. لفظ نانوکامپوزیت 
وقتی مطرح می شود که فاز تقویت کننده 
)پرکننده( حداقل در یکی از جهات دارای 
ابعادی در مقیاس نانومتر )کمتر از 100 

نانومتر( باشد. به علت نسبت سطح به 
حجم بالای نانو ذرات به ویژه نانو ذرات 
صفحه یی همچون گرافن، اثر هم افزایی)1( 
بیشتری نسبت به ذرات معمولی )با 
مقیاس میکرو( دارند، چرا که علاوه 
بر فصل مشترک بزرگ، برهمکنش های 
قوی باعث ایجاد فاز میانی)2( حجیمی نیز 
می شود که این عامل سبب بهبود بیشتر 
ویژگی های فیزیکی و مکانیکی می شود. 

 1. Synergistic                           2. InterPhase 
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نانوکامپوزیت های پلیمری پتانسیل بالایی برای کاربرد در 
مهندسی مکانیک، صنایع الکترونیک، پزشکی، صنایع هوایی، 
نظامی و غیره دارد؛ هم چنین از نانوکامپوزیت های پلیمری در 
مواردی که سدگری و عبور ناپذیری)1( نیاز است؛ مثلاً صنایع 
بسته بندی، فیلم های سدگر، و هم چنین صنعت لاستیک استفاده 
می شود. یکی از مواردی که در کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری 
در راستای کاهش تراوایی مطرح است، صنعت تایرسازی و 
به طور خاص آستر داخلی یا جدار داخلی تایر)2( است که محل 
چالش اصلی کاهش تراوایی گاز ازت یا هواست. برای رفع 
این مشکل از افزودن نانوذرات به ویژه نانو ذرات صفحه یی 
همچون سیلیکات ها، گرافن و مشتقات آن به بستر که این جا 
الاستومر است، استفاده می شود. در سال های اخیر، گرافن 
و مشتق های آن به علت ویژگی های فوق العاده یی که از خود 
نشان می دهد توجه زیادی را به سوی خود جلب کرده است. 
نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه ی این ذرات، در کاربردهای 
بسیاری مورداستفاده قرار می گیرد که به خاطر ساختار و 
طبیعت آن هاست. گرافن یک تک لایه از اتم های sp2 هیبریدشده ی 
کربن است که در یک شبکه ی شش وجهی مقید شده است. 
در شکل )1( ساختار گرافن و آلوتروپ های آن نشان داده 
شده است که شامل گرافیت، نانولوله های کربنی و فولرن ها)3( 
می شود. به خاطر خواص برتر، گرافن توجه زیادی را به 
سمت خود جلب کرده و به یکی از وسیع ترین ماده های تحت 
بررسی تبدیل شده است. گرافن خواص مکانیکی بسیار بالایی 
دارد )مدول یانگ 1100 گیگاپاسکال و استحکام شکست 125 
گیگاپاسکال(. گرافن بدون نقص)4(، تک بلور و تک لایه نه تنها 
ویژگی های مکانیکی فوق العاده و شفافیت بالایی دارد، بلکه 
نسبت به گاز نیز عبورناپذیر است. نسب منظر نسبتاً بالای 
مواد دو بُعدی بر پایه ی گرافن باعث می شود تا مولکول های 
گاز نفوذکننده نسبت به نانوپرکننده های دیگر مسیر طولانی تری 
را طی کند و میزان تراوایی کاهش یابد؛ اصطلاحاً به این 

مسیر طولانی، مسیر پیچ درپیچ)5( یا غیرمستقیم گفته می شود 
که باعث کاهش عبورپذیری می گردد؛ البته به شرطی که 
نانوذرات به طور کامل ورقه ورقه)6( شده باشد و پراکنش 
مناسبی در بستر داشته باشد. گرافن به عنوان یک نانوذره ی 
صفحه یی ممکن است به سایر نانوذرات مرسوم مانند 
نانولوله های کربنی، مونت موریلونیت، گرافیت قابل انبساط ترجیح 
داده شود، که به خاطر داشتن مقادیر بالای مساحت سطح، 
نسبت منظر، استحکام کششی، انعطلاف پذیری، هدایت گرمایی 
و هدایت الکتریکی و هم چنین ضریب انبساط حرارتی پایین 
است ]7[؛ هم چنین لایه های گرافن اجازه ی عبور مولکول های 
 کوچک گاز را نیز از صفحه ی خود نمی دهند و عبورناپذیر 

هستند.

شکل 1- ساختار آلوتروپ های گرافنی: گرافیت، نانولوله های کربنی و 
فولرن ]3[

روش.های.ساخت.نانوذرات.گرافن.و.مشتقات.آن
روش های متعددی برای تهیه ی گرافن با ابعاد، شکل ها و 
کیفیت های متعدد پیشنهاد شده است که شامل رشد همبافت)7( 
روی تک بلور سیلیسیم کارباید)8( رشد مستقیم روی فیلم فلزی 
تک بلور یا فیلم پلی کریستالی توسط رسوب دهی بخارهای 
شیمیایی)9( و احیای شیمیایی اکسیدگرافن ورقه ورقه شده 
است. شکل )2( روش های تولید انبوه گرافن را نشان می دهد. 
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روش های رشد همبافت و رسوب دهی بخارهای شیمیایی تنها 
مقادیر کمی از صفحه های گرافن بدون نقص با اندازه ی بزرگ 
تولید می کند که برای نانوکامپوزیت ها که به مقدار زیادی 
صفحه های گرافن نیاز دارند مناسب نیست. در حال حاضر، 
روش های تولید گرافن با مقیاس بالا بر پایه ی ورقه ورقه 
شدن و نیز احیای گرافیت اکساید است. صفحه های اکسیدگرافن 
ورقه ورقه شده توسط احیای شیمیایی تولید می شود. احیای 
شیمیایی اکسیدگرافن یک روش کارآمد برای تولید گرافن است. 
به طورکلی می توان گفت که اکسیدگرافن سازگاری اندکی با 
الاستومرهای آب گریز دارد، چرا که طبیعتی آب دوست دارد 
و گروه های حاوی اکسیژن )اپوکسید، کربوکسیلیک اسید، 
هیدروکسیل، کربونیل و کتون( زیادی روی سطح خود دارد. 
با افزایش این گروه ها، فاصله ی بین لایه یی در گرافن افزایش 
می یابد. با احیای گرافن در واقع گروه های روی سطح گرافن با 
توجه به درجه ی احیا حذف می شود و فاصله ی بین صفحه ها 
کاهش می یابد. پس برای تهیه ی نانوکامپوزیت از الاستومر 
غیرقطبی/ اکسیدگرافن، اصلاح سطح ضروری ست. فاصله ی 
صفحه ها در اکسیدگرافن به دلیل وجود گروه های عاملی در 
سطح، از اکسیدگرافن احیا شده که گروه های خود را طی 
حرارت دهی و یا از راه شیمیایی از دست داده باشد، بیشتر 
است. با این اوصاف می توان گفت که میزان ورقه ورقه شدن 
در اکسیدگرافن بیشتر از گرافن است، اما به دلیل انرژی سطحی 
و فعالیت سطحی بالاتر، میزان کلوخه یی شدن)1( نانوپرکننده های 
اکسیدگرافن بیشتر خواهد بود. پس برای رسیدن به میزان 
بهینه، باید میزان و درجه یی از احیاء مدنظر باشد تا به 
ویژگی بهینه ی موردنیاز از نانوکامپوزیت برسیم. برای اختلاط 
نانوذرات با بستر پلیمری روش های متعددی وجود دارد. بیشتر 
نانوکامپوزیت های پلیمری و بالاخص نانوکامپوزیت های بر پایه ی 
گرافن عمدتاً با روش های اختلاط محلولی)2(، اختلاط ذوبی)3( و 

پلیمریزاسیون درجا)4(  تهیه می شود.

شکل 2- روش های تولید انبوه گرافن ]3[

مدل.های.پیش.بینی.تراوایی.گاز.از.میان.نانوکامپوزیت.
پلیمری.پرشده.با.نانوذرات.صفحه.یی

 ناتراوایی نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه ی گرافن دارای 
ساختار لایه یی، از طریق طولانی کردن مسیر نفوذ گاز یا هوا 
بهبود می یابد. بسیاری از پژوهشگران، مدل های ساده ی زیادی 
را برای تعیین رفتار عبور پذیری گاز از نانوکامپوزیت های 
پلیمری پرشده با نانوذرات صفحه یی پیشنهاد کرده اند. در 
این میان گرافن بر سایر نانوذرات صفحه یی مزایایی دارد که 
در ادامه به آن ها اشاره می شود. یکی از مزایای گرافن به 
دیگر نانوذرات معدنی، نسبت منظر )α( بالای آن است که 
برای عبور گاز مسیری طولانی و پیچ درپیچ ایجاد می کند. 
مدل ساده یی که در شکل )3( مشخص است، برای نانوذرات 
صفحه یی معدنی در بستر پلیمر که به صورت منظم هستند، 
توسط نیلسن پیشنهاد شد. نانوذرات صفحه یی غیرقابل نفوذ 
به ویژه گرافن، می تواند یک مسیر پیچ درپیچ برای مولکول های 
گاز نفوذکننده ایجاد کند. تراوایی یک گاز به عنوان یک مولکول 
از میان یک فیلم نانوکامپوزیت، به طورکلی تابع دو فرایند است: 
نفوذپذیری)5( و انحلال پذیری)6(. ضریب نفوذ جنبه ی سینتیکی 
انتقال را بیان می کند، و ضریب انحلال پذیری به پیوستگی)7( 
نفوذکننده و جنبه ی ترمودینامیکی انتقال مربوط می شود. بر 

Science & Technologyعلمی- فنی
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 [.3] تولید انبوه گرافن یها روش - 2 شکل

 های شکل) جداشدهمورفولوژی  طبیعی/گرافن. کائوچوی های نانوکامپوزیتنمایش شماتیک دو مورفولوژی متفاوت در  - 5 شکل
 [.14و جدا نشده )شکل بالا( ]پایین( 
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اساس قانون فیک)1( و هنری)2(، عبورپذیری گاز به صورت زیر 
بیان می شود:

 

4 
 

نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                             )1(
که D و S ضریب نفوذ و انحلال پذیری یک گاز را در فیلم 
،)nm2( سطح مؤثر فیلم A ،نانوکامپوزیتی گرافن نشان می دهد 
 ∆p زمان عبور گاز و t ،)nm3( میزان نشت گاز از فیلم Q

اختلاف فشار در عرض فیلم )nmHg( است ]3[.

شکل 3- مدل نیلسن برای عبور گاز از میان نانوذرات صفحه یی در 
بستر پلیمر ]3[.

 با توجه به مدل انحلال پذیری-نفوذپذیری، تراوایی گاز در 
غشاءهای پلیمری به صورت ضرب نفوذپذیری در انحلال پذیری 

بیان می شود ]7[:

 

4 
 

نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                                    )2(
در این معادله P تراوایی گاز از غشاء پلیمری است، 
D نفوذپذیری مولکول های گاز در غشاء و S انحلال پذیری 

مولکول های گاز در غشاء است. انحلال پذیری نانوکامپوزیت 
به عنوان تابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش می شود:
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نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                             )3(
 φ انحلال پذیری بستر پلیمری خالص و S0 در این معادله
جزء حجمی پرکننده ی صفحه یی است. نفوذپذیری می تواند با 

پیچ درپیچی)3( به صورت زیر گزارش شود:
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نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                                    )4(
 τ نفوذپذیری بستر پلیمری خالص و D0 در این معادله
فاکتور پیچ درپیچی است که به صورت زیر نشان داده می شود:
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نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                                       )5(
 که در آن ′l مسافت بین مسیرهای پیچ درپیچ در غشاء 
است و l ضخامت غشاء است که در واقع کوتاه ترین مسیر 
برای مولکول های گاز است. با توجه به رابطه های )2( و )3( 

و )4( داریم:
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نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                                )6(
 طول نفوذ )′l( به صورت زیر تخمین زده می شود:

 

4 
 

نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                            )7(

 

4 
 

نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                              )8(
D′ ،پهنای صفحه های گرافن است L که در این روابط  
 فاصله ی مؤثر بین صفحه های گرافن و W ضخامت صفحه های 
گرافن است ]9[ و N میانگین تعداد لایه های گرافن پراکنش 

شده در فیلم است ]3[.
 فاکتور τ به صورت زیر 
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نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

با توجه به معادله ی 
بازنویسی می شود:

 

4 
 

نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                           )9(
از معادله های )6( و )9( حاصل می شود:

 

4 
 

نفوذکننده  3به پیوستگی پذیری انحلال، و ضریب کند میسینتیکی انتقال را بیان  ی جنبه. ضریب نفوذ 2پذیری انحلالو  1نفوذپذیری
 :شود میزیر بیان  ورتص به، عبورپذیری گاز 5و هنری 4. بر اساس قانون فیکشود میترمودینامیکی انتقال مربوط  ی جنبهو 

             (1) 

میزان نشت گاز از فیلم  Q(، nm2سطح مؤثر فیلم ) A، دهد یمیک گاز را در فیلم نانوکامپوزیتی گرافن نشان  یریپذ انحلالضریب نفوذ و  Sو  Dکه  
(nm3 ،)t  زمان عبور گاز و∆p ( اختلاف فشار در عرض فیلمnmHgاست ) [3]. 
 [:7] شود میبیان  پذیری انحلالضرب نفوذپذیری در  صورت بهپلیمری  غشاءهایگاز در  تراوایی، نفوذپذیری-پذیری انحلالبا توجه به مدل  

     (2)  

 پذیری انحلالگاز در غشاء است.  یها مولکول پذیری انحلال Sگاز در غشاء و  یها مولکولنفوذپذیری  D ،است یمریپلگاز از غشاء  تراوایی P در این معادله
 :شود یمتابعی از جزء حجمی پرکننده گزارش  عنوان بهنانوکامپوزیت 

          (3)  
زیر گزارش  صورت به 6یچیدرپ چیپبا  تواند یماست. نفوذپذیری  یی صفحه ی پرکنندهجزء حجمی   پلیمری خالص و  بستر پذیری انحلال S0 در این معادله

 :شود

    
  (4)  

 :شود یمزیر نشان داده  صورت بهاست که  یچیدرپ چیپفاکتور  τپلیمری خالص و  بسترنفوذپذیری  D0 در این معادله
   

   (5)  

با توجه به  گاز است. یها مولکولمسیر برای  نیتر کوتاهضخامت غشاء است که در واقع  lدر غشاء است و  درپیچ پیچمسافت بین مسیرهای  ’l در آن که 
 ( داریم:4( و )3( و )2) یها رابطه

 
  
    

  (6)  

 :شود یمزیر تخمین زده  صورت به( ’lطول نفوذ ) 
         

  (7)  

     
     (8)  

میانگین تعداد  Nو  [9] گرافن است یها صفحهضخامت  Wگرافن و  یها صفحهمؤثر بین  ی فاصله ’Dگرافن است،  یها صفحهپهنای  Lکه در این روابط  
 .[3] شده در فیلم است پراکنشگرافن  یها هیلا

 :شود یمزیر بازنویسی  صورت به τفاکتور ، N=l(  /W) ی معادلهبا توجه به 
τ     

     (9)  
:شود یم( حاصل 9( و )6) یها معادلهاز   

 
  
    
     

 (11)  

 میل پرکنندهافزایش یابد   میزان  که وقتیباشد، چون       است که  استفاده قابلاست. این معادله تنها وقتی  ها صفحهو نسبت منظر  L/Wα=که 
 د.شدن دار یی کلوخهبه 

                                                           
1 Diffusivity 
2 Solubility 
3 Affinity 
4 Fick 
5 Henry 
6 Tortuosity 

                                )10(
که α = L/W و نسبت منظر صفحه ها است. این معادله تنها 
وقتی قابل استفاده است که φ  ≥ 0/1 باشد، چون وقتی که میزان 

φ افزایش یابد پرکننده میل به کلوخه یی شدن دارد.

اثر.آرایش.یافتگی.و.تعداد.لایه.های.نانوصفحه.های.گرافن:.
خود-کلوخه یی شدن)4(   و  گرافن  لایه های  آرایش یافتگی 
نانوصفحه های گرافن فاکتورهای مهمی ست که روی تراوایی گاز 
یا هوا تأثیرگذار است. معادله ی نیلسن به صورت زیر گزارش 

می شود:
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گرافن فاکتورهای مهمی  های نانوصفحه 1شدن یی کلوخه-خودگرافن و  یها هیلا یافتگی شیآرا :گرافن یها نانوصفحه یها هیلاو تعداد  یافتگی شیآرااثر  
 :شود یمزیر گزارش  صورت بهنیلسن  ی معادله. استتأثیرگذار  یا هوا گاز تراواییکه روی  ست

 
  
    
    

 
   

      
 (11)  

 .دهد یمرا نشان  ها نانوصفحه یافتگی شیآراست که پارامتری    که در این معادله

 :دیآ یمزیر در  صورت بهو  شود یمبازنویسی  Nبا پارامتر  2انباشتگی ی درجه( با در نظر گرفتن 11) ی معادله، بالا باشدحالتی که بارگذاری پرکننده در 
 
  
    
   

   
 (12)  

( داریم:12( و )11) ی معادله دواز   
 
  
    
   

    
      

 (13)  

و  ها گزارشاست. طبق  ’Sآن دارای سه نوع  تبع به باشد که یافتگی شیآرادارای سه نوع  یی صفحه ی پرکننده پلیمری/ یها تینانوکامپوزکه  شود یمفرض 
 ویژگیدیگری که برای  ی معادله[. 9] آزمایشگاهی دارد یها داده بیشترمنطقی برای  ییها ینیب شیپمدل نیلسن  ،انجام شده در کارهای مختلف یها برازش
 است: 3کاسلر ی معادلههای پلیمری وجود دارد، غشا تراوایی

 
  
        

    
   (14)  

گاز  یها مولکولو عمود بر جهت عبور  شده پراکندهافقی در بستر پلیمری  صورت بهگرافن  یها صفحهچراکه  ابدی یمکاهش  تراوایی، ’S=1برای حالت  
چراکه جهت آرایش یافتگی  ،و کاهش آن نخواهد داشت تراواییگرافن تأثیری بر  یها صفحهعملاٌ حضور  ’S=-1.5 هستند. همچنین برای حالت

 Nنخواهد کرد. همچنین باید توجه داشت که با افزایش مقدار  چیدرپ چیپگاز است و کمکی به ایجاد مسیر  یها مولکولگرافن در راستای عبور  یها نانوصفحه
شدن کامل را خواهیم  ورقه ورقه N=1است که در حالت  توضیح)لازم به  کند یمشدن پیدا  یی کلوخهگرافن میل به  یها نانوصفحهانباشتگی(  ی درجه)

از میان بستر پلیمری که  یا هوا افزایش یابد و عملاٌ گاز تراواییدر مقیاس بزرگ ایجاد شود و نرخ  یها حفره شود یمشدن باعث  یی کلوخهکه این  ،داشت(
 [.3،11کند ]بالایی دارد عبور  تراوایی

 است. 4آزاد حجممکانیزم دیگری که برای عبور گاز مطرح است، کاهش  ،گاز از نانوکامپوزیت یها مولکولو طولانی شدن مسیر نفوذ  یچیدرپ چیپعلاوه بر 
. با کند یمپیدا گاز کاهش  یها مولکول تراوایی، آزاد حجمو مسلماٌ با کاهش  ابدی یمگرافن کاهش  یی صفحه یها نانوذرهویژه  هب ،حجم آزاد با مشارکت پرکننده

آن کاهش  تبع بهو  آزاد حجم ریگ چشمکه باعث کاهش  شود یمقوی ایجاد  مشترک فصلیک  ،گرافن و الاستومر یها نانوذرهقوی بین  شبرهمکنایجاد یک 
مکانیکی صحبت شد، بحث فاز میانی مطرح است؛ یعنی در همسایگی  یکنندگ تیتقو بخشکه در  طور همان، مشترک فصل. اما علاوه بر شود یمگاز  تراوایی

چرا که با کاهش حرکت  حالت پلیمر خالص کمتر خواهد بود؛ نسبت به آزاد حجممیزان  است و بهتراز حالت پلیمر خالص  ها ویژگی ،و نانوذرات مشترک فصل
ایجاد  7مانده یباق یها تنشو  6ییگرما یها اختلال، 5یبراون یها حرکتکه در اثر  یآزاد حجممیزان  ،در همسایگی نانوذرات ها آنو عدم تحرک  ها رهیزنج

گاز روی سطح غشاء  یها مولکولاصلی دارد: ابتدا  ی مرحلهاست که دو  یی دهیچیپگاز از یک غشاء فرآیند  تراوایی طورکلی به .شود یمکمتر و کمتر  شود یم
گرمایی  یها اختلالبراونی و  یها حرکتکه توسط  آزاد حجمگاز روی حفرات  یها مولکول. در طول مدت جذب، کند یمو سپس به غشاء نفوذ  شود یمجذب 

این حفرات  ی اندازهبه تعداد و  تراوایی. بنابراین، افتد یمگاز به حفرات همسایگی اتفاق  یها مولکول. فرآیند نفوذ با پرش ردیگ یمایجاد شده است قرار 
و به  هاست ماکرومولکولاستاتیکی مستقل از حرکات گرمایی  آزاد حجمدینامیکی( بستگی دارد.  آزاد حجم) ها پرشاستاتیکی( و به فرکانس  آزاد حجم)

پس . شود یمو به نفوذپذیری گاز مربوط  ردیگ یمپلیمر نشأت  یها رهیزنج 8دینامیکی از حرکات بخشی آزاد حجم که یدرحال؛ شود یمگاز مربوط  یریپذ انحلال
که به  است یکینامیترمودو ضریب حلالیت یک فاکتور  ،کند یمگاز را در فاز پلیمر مشخص  یها مولکولکه حرکت  است یکینتیسضریب نفوذ یک فاکتور 

 :شود یمویژه مرتبط  آزاد حجمزیر با  صورت به. ضریب حلالیت شود یمگاز مربوط  یها مولکولبین پلیمر و  یها برهمکنش

                                                           
1 Self aggregation 
2 Stacking 
3 Cussler 
4 Free volume 
5 Brownian Motions 
6 Thermal Perturbations 
7 Residual stresses 
8 Segmental 

                               )11(
که در این معادله ′S پارامتری ست که آرایش یافتگی نانوصفحه ها 

را نشان می دهد.

Science & Technologyعلمی- فنی

 1. Fick                        2. Henry                         3. Tortuosity                       4. Self aggregation                        
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فولرن کربنی و  یها نانولولهگرافنی: گرافیت،  یها آلوتروپساختار  1 شکل
[3.] 



25

در حالتی که بارگذاری پرکننده بالا باشد، معادله ی )10( 
با در نظر گرفتن درجه ی انباشتگی)1( با پارامتر N بازنویسی 

می شود و به صورت زیر در می آید:
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گرافن فاکتورهای مهمی  های نانوصفحه 1شدن یی کلوخه-خودگرافن و  یها هیلا یافتگی شیآرا :گرافن یها نانوصفحه یها هیلاو تعداد  یافتگی شیآرااثر  
 :شود یمزیر گزارش  صورت بهنیلسن  ی معادله. استتأثیرگذار  یا هوا گاز تراواییکه روی  ست

 
  
    
    

 
   

      
 (11)  

 .دهد یمرا نشان  ها نانوصفحه یافتگی شیآراست که پارامتری    که در این معادله

 :دیآ یمزیر در  صورت بهو  شود یمبازنویسی  Nبا پارامتر  2انباشتگی ی درجه( با در نظر گرفتن 11) ی معادله، بالا باشدحالتی که بارگذاری پرکننده در 
 
  
    
   

   
 (12)  

( داریم:12( و )11) ی معادله دواز   
 
  
    
   

    
      

 (13)  

و  ها گزارشاست. طبق  ’Sآن دارای سه نوع  تبع به باشد که یافتگی شیآرادارای سه نوع  یی صفحه ی پرکننده پلیمری/ یها تینانوکامپوزکه  شود یمفرض 
 ویژگیدیگری که برای  ی معادله[. 9] آزمایشگاهی دارد یها داده بیشترمنطقی برای  ییها ینیب شیپمدل نیلسن  ،انجام شده در کارهای مختلف یها برازش
 است: 3کاسلر ی معادلههای پلیمری وجود دارد، غشا تراوایی

 
  
        

    
   (14)  

گاز  یها مولکولو عمود بر جهت عبور  شده پراکندهافقی در بستر پلیمری  صورت بهگرافن  یها صفحهچراکه  ابدی یمکاهش  تراوایی، ’S=1برای حالت  
چراکه جهت آرایش یافتگی  ،و کاهش آن نخواهد داشت تراواییگرافن تأثیری بر  یها صفحهعملاٌ حضور  ’S=-1.5 هستند. همچنین برای حالت

 Nنخواهد کرد. همچنین باید توجه داشت که با افزایش مقدار  چیدرپ چیپگاز است و کمکی به ایجاد مسیر  یها مولکولگرافن در راستای عبور  یها نانوصفحه
شدن کامل را خواهیم  ورقه ورقه N=1است که در حالت  توضیح)لازم به  کند یمشدن پیدا  یی کلوخهگرافن میل به  یها نانوصفحهانباشتگی(  ی درجه)

از میان بستر پلیمری که  یا هوا افزایش یابد و عملاٌ گاز تراواییدر مقیاس بزرگ ایجاد شود و نرخ  یها حفره شود یمشدن باعث  یی کلوخهکه این  ،داشت(
 [.3،11کند ]بالایی دارد عبور  تراوایی

 است. 4آزاد حجممکانیزم دیگری که برای عبور گاز مطرح است، کاهش  ،گاز از نانوکامپوزیت یها مولکولو طولانی شدن مسیر نفوذ  یچیدرپ چیپعلاوه بر 
. با کند یمپیدا گاز کاهش  یها مولکول تراوایی، آزاد حجمو مسلماٌ با کاهش  ابدی یمگرافن کاهش  یی صفحه یها نانوذرهویژه  هب ،حجم آزاد با مشارکت پرکننده

آن کاهش  تبع بهو  آزاد حجم ریگ چشمکه باعث کاهش  شود یمقوی ایجاد  مشترک فصلیک  ،گرافن و الاستومر یها نانوذرهقوی بین  شبرهمکنایجاد یک 
مکانیکی صحبت شد، بحث فاز میانی مطرح است؛ یعنی در همسایگی  یکنندگ تیتقو بخشکه در  طور همان، مشترک فصل. اما علاوه بر شود یمگاز  تراوایی

چرا که با کاهش حرکت  حالت پلیمر خالص کمتر خواهد بود؛ نسبت به آزاد حجممیزان  است و بهتراز حالت پلیمر خالص  ها ویژگی ،و نانوذرات مشترک فصل
ایجاد  7مانده یباق یها تنشو  6ییگرما یها اختلال، 5یبراون یها حرکتکه در اثر  یآزاد حجممیزان  ،در همسایگی نانوذرات ها آنو عدم تحرک  ها رهیزنج

گاز روی سطح غشاء  یها مولکولاصلی دارد: ابتدا  ی مرحلهاست که دو  یی دهیچیپگاز از یک غشاء فرآیند  تراوایی طورکلی به .شود یمکمتر و کمتر  شود یم
گرمایی  یها اختلالبراونی و  یها حرکتکه توسط  آزاد حجمگاز روی حفرات  یها مولکول. در طول مدت جذب، کند یمو سپس به غشاء نفوذ  شود یمجذب 

این حفرات  ی اندازهبه تعداد و  تراوایی. بنابراین، افتد یمگاز به حفرات همسایگی اتفاق  یها مولکول. فرآیند نفوذ با پرش ردیگ یمایجاد شده است قرار 
و به  هاست ماکرومولکولاستاتیکی مستقل از حرکات گرمایی  آزاد حجمدینامیکی( بستگی دارد.  آزاد حجم) ها پرشاستاتیکی( و به فرکانس  آزاد حجم)

پس . شود یمو به نفوذپذیری گاز مربوط  ردیگ یمپلیمر نشأت  یها رهیزنج 8دینامیکی از حرکات بخشی آزاد حجم که یدرحال؛ شود یمگاز مربوط  یریپذ انحلال
که به  است یکینامیترمودو ضریب حلالیت یک فاکتور  ،کند یمگاز را در فاز پلیمر مشخص  یها مولکولکه حرکت  است یکینتیسضریب نفوذ یک فاکتور 

 :شود یمویژه مرتبط  آزاد حجمزیر با  صورت به. ضریب حلالیت شود یمگاز مربوط  یها مولکولبین پلیمر و  یها برهمکنش

                                                           
1 Self aggregation 
2 Stacking 
3 Cussler 
4 Free volume 
5 Brownian Motions 
6 Thermal Perturbations 
7 Residual stresses 
8 Segmental 

                            )12(
از دو معادله ی )11( و )12( داریم:
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گرافن فاکتورهای مهمی  های نانوصفحه 1شدن یی کلوخه-خودگرافن و  یها هیلا یافتگی شیآرا :گرافن یها نانوصفحه یها هیلاو تعداد  یافتگی شیآرااثر  
 :شود یمزیر گزارش  صورت بهنیلسن  ی معادله. استتأثیرگذار  یا هوا گاز تراواییکه روی  ست

 
  
    
    

 
   

      
 (11)  

 .دهد یمرا نشان  ها نانوصفحه یافتگی شیآراست که پارامتری    که در این معادله

 :دیآ یمزیر در  صورت بهو  شود یمبازنویسی  Nبا پارامتر  2انباشتگی ی درجه( با در نظر گرفتن 11) ی معادله، بالا باشدحالتی که بارگذاری پرکننده در 
 
  
    
   

   
 (12)  

( داریم:12( و )11) ی معادله دواز   
 
  
    
   

    
      

 (13)  

و  ها گزارشاست. طبق  ’Sآن دارای سه نوع  تبع به باشد که یافتگی شیآرادارای سه نوع  یی صفحه ی پرکننده پلیمری/ یها تینانوکامپوزکه  شود یمفرض 
 ویژگیدیگری که برای  ی معادله[. 9] آزمایشگاهی دارد یها داده بیشترمنطقی برای  ییها ینیب شیپمدل نیلسن  ،انجام شده در کارهای مختلف یها برازش
 است: 3کاسلر ی معادلههای پلیمری وجود دارد، غشا تراوایی

 
  
        

    
   (14)  

گاز  یها مولکولو عمود بر جهت عبور  شده پراکندهافقی در بستر پلیمری  صورت بهگرافن  یها صفحهچراکه  ابدی یمکاهش  تراوایی، ’S=1برای حالت  
چراکه جهت آرایش یافتگی  ،و کاهش آن نخواهد داشت تراواییگرافن تأثیری بر  یها صفحهعملاٌ حضور  ’S=-1.5 هستند. همچنین برای حالت

 Nنخواهد کرد. همچنین باید توجه داشت که با افزایش مقدار  چیدرپ چیپگاز است و کمکی به ایجاد مسیر  یها مولکولگرافن در راستای عبور  یها نانوصفحه
شدن کامل را خواهیم  ورقه ورقه N=1است که در حالت  توضیح)لازم به  کند یمشدن پیدا  یی کلوخهگرافن میل به  یها نانوصفحهانباشتگی(  ی درجه)

از میان بستر پلیمری که  یا هوا افزایش یابد و عملاٌ گاز تراواییدر مقیاس بزرگ ایجاد شود و نرخ  یها حفره شود یمشدن باعث  یی کلوخهکه این  ،داشت(
 [.3،11کند ]بالایی دارد عبور  تراوایی

 است. 4آزاد حجممکانیزم دیگری که برای عبور گاز مطرح است، کاهش  ،گاز از نانوکامپوزیت یها مولکولو طولانی شدن مسیر نفوذ  یچیدرپ چیپعلاوه بر 
. با کند یمپیدا گاز کاهش  یها مولکول تراوایی، آزاد حجمو مسلماٌ با کاهش  ابدی یمگرافن کاهش  یی صفحه یها نانوذرهویژه  هب ،حجم آزاد با مشارکت پرکننده

آن کاهش  تبع بهو  آزاد حجم ریگ چشمکه باعث کاهش  شود یمقوی ایجاد  مشترک فصلیک  ،گرافن و الاستومر یها نانوذرهقوی بین  شبرهمکنایجاد یک 
مکانیکی صحبت شد، بحث فاز میانی مطرح است؛ یعنی در همسایگی  یکنندگ تیتقو بخشکه در  طور همان، مشترک فصل. اما علاوه بر شود یمگاز  تراوایی

چرا که با کاهش حرکت  حالت پلیمر خالص کمتر خواهد بود؛ نسبت به آزاد حجممیزان  است و بهتراز حالت پلیمر خالص  ها ویژگی ،و نانوذرات مشترک فصل
ایجاد  7مانده یباق یها تنشو  6ییگرما یها اختلال، 5یبراون یها حرکتکه در اثر  یآزاد حجممیزان  ،در همسایگی نانوذرات ها آنو عدم تحرک  ها رهیزنج

گاز روی سطح غشاء  یها مولکولاصلی دارد: ابتدا  ی مرحلهاست که دو  یی دهیچیپگاز از یک غشاء فرآیند  تراوایی طورکلی به .شود یمکمتر و کمتر  شود یم
گرمایی  یها اختلالبراونی و  یها حرکتکه توسط  آزاد حجمگاز روی حفرات  یها مولکول. در طول مدت جذب، کند یمو سپس به غشاء نفوذ  شود یمجذب 

این حفرات  ی اندازهبه تعداد و  تراوایی. بنابراین، افتد یمگاز به حفرات همسایگی اتفاق  یها مولکول. فرآیند نفوذ با پرش ردیگ یمایجاد شده است قرار 
و به  هاست ماکرومولکولاستاتیکی مستقل از حرکات گرمایی  آزاد حجمدینامیکی( بستگی دارد.  آزاد حجم) ها پرشاستاتیکی( و به فرکانس  آزاد حجم)

پس . شود یمو به نفوذپذیری گاز مربوط  ردیگ یمپلیمر نشأت  یها رهیزنج 8دینامیکی از حرکات بخشی آزاد حجم که یدرحال؛ شود یمگاز مربوط  یریپذ انحلال
که به  است یکینامیترمودو ضریب حلالیت یک فاکتور  ،کند یمگاز را در فاز پلیمر مشخص  یها مولکولکه حرکت  است یکینتیسضریب نفوذ یک فاکتور 

 :شود یمویژه مرتبط  آزاد حجمزیر با  صورت به. ضریب حلالیت شود یمگاز مربوط  یها مولکولبین پلیمر و  یها برهمکنش
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8 Segmental 

                         )13(
فرض می شود که نانوکامپوزیت های پلیمری/ پرکننده ی 
صفحه یی دارای سه نوع آرایش یافتگی باشد که به تبع آن دارای 
سه نوع 'S است. طبق گزارش ها و برازش های انجام شده در 
کارهای مختلف، مدل نیلسن پیش بینی هایی منطقی برای بیشتر 
داده های آزمایشگاهی دارد ]9[. معادله ی دیگری که برای ویژگی 
تراوایی غشاهای پلیمری وجود دارد، معادله ی کاسلر)2( است:
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گرافن فاکتورهای مهمی  های نانوصفحه 1شدن یی کلوخه-خودگرافن و  یها هیلا یافتگی شیآرا :گرافن یها نانوصفحه یها هیلاو تعداد  یافتگی شیآرااثر  
 :شود یمزیر گزارش  صورت بهنیلسن  ی معادله. استتأثیرگذار  یا هوا گاز تراواییکه روی  ست

 
  
    
    

 
   

      
 (11)  

 .دهد یمرا نشان  ها نانوصفحه یافتگی شیآراست که پارامتری    که در این معادله

 :دیآ یمزیر در  صورت بهو  شود یمبازنویسی  Nبا پارامتر  2انباشتگی ی درجه( با در نظر گرفتن 11) ی معادله، بالا باشدحالتی که بارگذاری پرکننده در 
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( داریم:12( و )11) ی معادله دواز   
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و  ها گزارشاست. طبق  ’Sآن دارای سه نوع  تبع به باشد که یافتگی شیآرادارای سه نوع  یی صفحه ی پرکننده پلیمری/ یها تینانوکامپوزکه  شود یمفرض 
 ویژگیدیگری که برای  ی معادله[. 9] آزمایشگاهی دارد یها داده بیشترمنطقی برای  ییها ینیب شیپمدل نیلسن  ،انجام شده در کارهای مختلف یها برازش
 است: 3کاسلر ی معادلههای پلیمری وجود دارد، غشا تراوایی
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گاز  یها مولکولو عمود بر جهت عبور  شده پراکندهافقی در بستر پلیمری  صورت بهگرافن  یها صفحهچراکه  ابدی یمکاهش  تراوایی، ’S=1برای حالت  
چراکه جهت آرایش یافتگی  ،و کاهش آن نخواهد داشت تراواییگرافن تأثیری بر  یها صفحهعملاٌ حضور  ’S=-1.5 هستند. همچنین برای حالت

 Nنخواهد کرد. همچنین باید توجه داشت که با افزایش مقدار  چیدرپ چیپگاز است و کمکی به ایجاد مسیر  یها مولکولگرافن در راستای عبور  یها نانوصفحه
شدن کامل را خواهیم  ورقه ورقه N=1است که در حالت  توضیح)لازم به  کند یمشدن پیدا  یی کلوخهگرافن میل به  یها نانوصفحهانباشتگی(  ی درجه)

از میان بستر پلیمری که  یا هوا افزایش یابد و عملاٌ گاز تراواییدر مقیاس بزرگ ایجاد شود و نرخ  یها حفره شود یمشدن باعث  یی کلوخهکه این  ،داشت(
 [.3،11کند ]بالایی دارد عبور  تراوایی

 است. 4آزاد حجممکانیزم دیگری که برای عبور گاز مطرح است، کاهش  ،گاز از نانوکامپوزیت یها مولکولو طولانی شدن مسیر نفوذ  یچیدرپ چیپعلاوه بر 
. با کند یمپیدا گاز کاهش  یها مولکول تراوایی، آزاد حجمو مسلماٌ با کاهش  ابدی یمگرافن کاهش  یی صفحه یها نانوذرهویژه  هب ،حجم آزاد با مشارکت پرکننده

آن کاهش  تبع بهو  آزاد حجم ریگ چشمکه باعث کاهش  شود یمقوی ایجاد  مشترک فصلیک  ،گرافن و الاستومر یها نانوذرهقوی بین  شبرهمکنایجاد یک 
مکانیکی صحبت شد، بحث فاز میانی مطرح است؛ یعنی در همسایگی  یکنندگ تیتقو بخشکه در  طور همان، مشترک فصل. اما علاوه بر شود یمگاز  تراوایی

چرا که با کاهش حرکت  حالت پلیمر خالص کمتر خواهد بود؛ نسبت به آزاد حجممیزان  است و بهتراز حالت پلیمر خالص  ها ویژگی ،و نانوذرات مشترک فصل
ایجاد  7مانده یباق یها تنشو  6ییگرما یها اختلال، 5یبراون یها حرکتکه در اثر  یآزاد حجممیزان  ،در همسایگی نانوذرات ها آنو عدم تحرک  ها رهیزنج

گاز روی سطح غشاء  یها مولکولاصلی دارد: ابتدا  ی مرحلهاست که دو  یی دهیچیپگاز از یک غشاء فرآیند  تراوایی طورکلی به .شود یمکمتر و کمتر  شود یم
گرمایی  یها اختلالبراونی و  یها حرکتکه توسط  آزاد حجمگاز روی حفرات  یها مولکول. در طول مدت جذب، کند یمو سپس به غشاء نفوذ  شود یمجذب 

این حفرات  ی اندازهبه تعداد و  تراوایی. بنابراین، افتد یمگاز به حفرات همسایگی اتفاق  یها مولکول. فرآیند نفوذ با پرش ردیگ یمایجاد شده است قرار 
و به  هاست ماکرومولکولاستاتیکی مستقل از حرکات گرمایی  آزاد حجمدینامیکی( بستگی دارد.  آزاد حجم) ها پرشاستاتیکی( و به فرکانس  آزاد حجم)

پس . شود یمو به نفوذپذیری گاز مربوط  ردیگ یمپلیمر نشأت  یها رهیزنج 8دینامیکی از حرکات بخشی آزاد حجم که یدرحال؛ شود یمگاز مربوط  یریپذ انحلال
که به  است یکینامیترمودو ضریب حلالیت یک فاکتور  ،کند یمگاز را در فاز پلیمر مشخص  یها مولکولکه حرکت  است یکینتیسضریب نفوذ یک فاکتور 

 :شود یمویژه مرتبط  آزاد حجمزیر با  صورت به. ضریب حلالیت شود یمگاز مربوط  یها مولکولبین پلیمر و  یها برهمکنش
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 برای حالت S' =1، تراوایی کاهش می یابد چراکه صفحه های 
گرافن به صورت افقی در بستر پلیمری پراکنده شده و عمود بر 

S' = -0/5 جهت عبور مولکول های گاز هستند. هم چنین برای حالت 
عملاً حضور صفحه های گرافن تأثیری بر تراوایی و کاهش 
آن نخواهد داشت، چراکه جهت آرایش یافتگی نانوصفحه های 
گرافن در راستای عبور مولکول های گاز است و کمکی به ایجاد 
مسیر پیچ درپیچ نخواهد کرد. هم چنین باید توجه داشت که با 
افزایش مقدار N )درجه ی انباشتگی( نانوصفحه های گرافن میل 
به کلوخه یی شدن پیدا می کند )لازم به توضیح است که در 
حالت N =1 ورقه ورقه شدن کامل را خواهیم داشت(، که این 
کلوخه یی شدن باعث می شود حفره های در مقیاس بزرگ ایجاد 
شود و نرخ تراوایی افزایش یابد و عملاً گاز یا هوا از میان 

بستر پلیمری که تراوایی بالایی دارد عبور کند ]3 و 10[.
علاوه بر پیچ درپیچی و طولانی شدن مسیر نفوذ مولکول های 
گاز از نانوکامپوزیت، مکانیزم دیگری که برای عبور گاز مطرح 
است، کاهش حجم آزاد)3( است. حجم آزاد با مشارکت پرکننده، 
به ویژه نانوذره های صفحه یی گرافن کاهش می یابد و مسلماً با 

Science & Technologyعلمی- فنی

کاهش حجم آزاد، تراوایی مولکول های گاز کاهش پیدا می کند. با 
ایجاد یک برهمکنش قوی بین نانوذره های گرافن و الاستومر، 
یک فصل مشترک قوی ایجاد می شود که باعث کاهش چشم گیر 
حجم آزاد و به تبع آن کاهش تراوایی گاز می شود. اما علاوه 
بر فصل مشترک، همان طور که در بخش تقویت کنندگی مکانیکی 
صحبت شد، بحث فاز میانی مطرح است؛ یعنی در همسایگی 
فصل مشترک و نانوذرات، ویژگی ها از حالت پلیمر خالص بهتر 
است و میزان حجم آزاد نسبت به حالت پلیمر خالص کمتر 
خواهد بود؛ چرا که با کاهش حرکت زنجیره ها و عدم تحرک 
آن ها در همسایگی نانوذرات، میزان حجم آزادی که در اثر 
حرکت های براونی)4(، اختلال های گرمایی)5( و تنش های باقی مانده)6( 
ایجاد می شود کمتر و کمتر می شود.  به طورکلی تراوایی گاز 
از یک غشاء فرایند پیچیده یی است که دو مرحله ی اصلی 
دارد: ابتدا مولکول های گاز روی سطح غشاء جذب می شود 
و سپس به غشاء نفوذ می کند. در طول مدت جذب، 
مولکول های گاز روی حفرات حجم آزاد که توسط حرکت های 
براونی و اختلال های گرمایی ایجاد شده است قرار می گیرد. 
فرایند نفوذ با پرش مولکول های گاز به حفرات همسایگی 
اتفاق می افتد. بنابراین، تراوایی به تعداد و اندازه ی این حفرات 
)حجم آزاد استاتیکی( و به فرکانس پرش ها )حجم آزاد دینامیکی( 
بستگی دارد. حجم آزاد استاتیکی مستقل از حرکات گرمایی 
ماکرومولکول هاست و به انحلال پذیری گاز مربوط می شود؛ 
درحالی که حجم آزاد دینامیکی از حرکات بخشی)7( زنجیره های 
پلیمر نشأت می گیرد و به نفوذپذیری گاز مربوط می شود. پس 
ضریب نفوذ یک فاکتور سینتیکی است که حرکت مولکول های 
گاز را در فاز پلیمر مشخص می کند، و ضریب حلالیت یک 
فاکتور ترمودینامیکی است که به برهمکنش های بین پلیمر و 
مولکول های گاز مربوط می شود. ضریب حلالیت به صورت زیر 

با حجم آزاد ویژه مرتبط می شود:
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است. در مورد نوع گاز، اگر برهمکنش  مشاهده قابل [9در ] ها معادلهگاز جذب شده است. سایر  چگالی gρو  ،اشغال شده ی ژهیوحجم  0υحجم ویژه،  υکه 

بالایی  یریپذ انحلالاما برای حالتی که گاز  ،وجود نداشته باشد، بهبود خواص سدگری تحت تأثیر نوع گاز نخواهد بودو ذرات  شونده حلخاصی بین گاز 
 .ابدی یماهمیت  کند یمپلیمری عبور  نوع گازی که از میان غشای صورت آندر  ،باشد توجه قابلو گاز  مشترک فصلداشته باشد و همچنین برهمکنش بین 

 لاستیکی های نانوکامپوزیت تراواییبر  گرافن یی صفحه های نانوذرهتأثیر 

های مختلفی برای  . مکانیزمشود میگاز از میان نانوکامپوزیت پلیمری  های مولکول تراوایینانوذرات گرافن با توجه به نسبت منظر بالایی که دارد، باعث کاهش 
برای مولکول گاز و به تأخیر انداختن عبور آن از  درپیچ پیچایجاد یک مسیر  ها آن ترین مهمشده است که  دعدم عبور مولکول گاز از میان فیلم پلیمری پیشنها

 تراواییبرخی از کارهای جدید انجام شده در رابطه با کاهش  مرور بهدر ادامه  لیست شده است. (1 جدول از کارهای مروری در  یی خلاصه میان فیلم است.
 های نانوکامپوزیت تراواییکارهای مختلفی با استفاده از گرافن در راستای کاهش  .پردازیم میگرافن  پلیمری پرشده با نانوذرات های نانوکامپوزیتگاز از 

 .ه استمری انجام شدپلی

. اند کردهسی پرشده با گرافن را برر ی شده طبیعی اپوکسید کائوچوینانوکامپوزیت  تراوایی ویژگیکاهش روی  کنندگی تقویتاثر  [11]یارگالا و همکاران 
که علاوه  کند میکه گرافن با اپوکسید پیوند هیدروژنی ایجاد  ، چرایابد میاز طریق گرافن به نسبت گرافیت بهتر بهبود  ناتراوایی ویژگیمشخص شد که بهبود 

. همچنین در این (4شکل) کند میبرای حرکت گاز ایجاد  درپیچ پیچکه یک مسیر  دهد میفاز میانی سخت تشکیل  ی ناحیهقوی، یک  مشترک فصلبر ایجاد 
 1دارشده عامل گرافن های صفحهاز [ 11]اوزباس و همکاران  .گذارد می تراوایی روی پوشی چشم قابلشدن تأثیری  اپوکسیدیکار مشخص شد که درصد 

دی متیل ) پلیو  ان بوتادیطبیعی، الاستومر استایرن  کائوچویمکانیکی، گازتراوایی کمتر برای  های ویژگینانوذرات چندعاملی برای بهبود  عنوان به
دی متیل سیلوکسان( و گرافن ) پلی نانوکامپوزیتهوا از  عبورپذیری ،شده دار عاملگرافن  های صفحهند. به علت نسبت منظر بالای سیلوکسان( استفاده کرد

، خواص مختلفی از 3یونی مایعتوسط  2شده دربرگرفتهبا بررسی نانوکامپوزیت الاستومر بروموبیوتیل و گرافن [ 13]. داس و همکاران یابد میکاهش  80%
گرافن  پراکنشو  شود میگرافن از هم جدا  های لایه ،4کلراید ایمیدازولیوم متیل-3-آلیل-1 یونی مایع. با افزودن اند دادهقرار  موردبررسیرا  تراوایی جمله خواص

 تراوایینرخ  یونی مایع-گرافن-بروموبیوتیل های نانوکامپوزیتکه  دهد مینشان  نتایج. شود میو همچنین از تجمع جلوگیری  یابد میدر بستر پلیمری بهبود 
کاهش در  %64.2؛ ست یونی مایعبهتر توسط  پراکنشو  شدن ورقه ورقه خاطر بهد که مسلماٌ گرافن دار-وکامپوزیت بروموبیوتیلکمتری نسبت به نان

مکانیزم چیدمان [ 14]شریلو و همکاران  .شود مینسبت به بروموبیوتیل پرنشده دیده  یونی مایع -گرافن-عبورپذیری برای نانوکامپوزیت بروموبیوتیل
 توان میمناسب  فراینددهیکه با  هطبیعی ارائه دادند. مشخص شد کائوچوی های نانوکامپوزیت تراوایی ویژگیگرافن را برای کنترل  های نانوصفحه 5ی جداشده

همگن و دارای چیدمان  پراکنشدارای  های نمونهکه  ه. مشخص شدشود می ناتراوایی ویژگیکه موجب بهبود  یافت دست ها نانوصفحهبه چیدمانی از 
این  د.ذیری گاز در غلظت کم گرافن داریک کاهش سریع در عبورپ ،جداشدهبا چیدمان  های نمونهد؛ بالعکس گاز دار تراوایییک کاهش ملایم در ، 6جدانشده

 نفوذ را غیرقابلو تشکیل ذرات  گیرد میلاتکس الاستومر قرار  های کرهگرافن کاملاٌ روی سطح  های صفحه، جداشدهپدیده به علت این است که در مکانیزم 
با  کردن سطح اکسیدگرافن دار عاملبا [ 15]ژینرانگ وو و همکاران  .شود میارائه 5 شکلدرک بهتر . برای دهند می

بهبود بخشیدند.  اکسید گرافنگاز را در بارگذاری بسیار کم  ناتراواییطبیعی خواص  کائوچویدر نانوکامپوزیت  7(تتراسولفیدپروپیل سیلیل اتوکسی تریبیس)
هوا حاصل  تراواییکاهش در  %48شده،  دار عامل وزنی اکسیدگرافن %0.3که با افزودن  شود می. مشاهده شود میوزنی دیده  %0.1پرکولاسیون در  ی نقطه
. همچنین در است مولکولیدر مقیاس  پراکنشدر اثر ایجاد  درپیچ پیچتراوایی، کاهش سطح مقطع و ایجاد مسیر گاز . مکانیزم پیشنهادی برای کاهش شود می

احیا شده به روش حرارتی بیشتر در کار پرادهوم و  اکسید گرافنعامل دار شده از نسبت منظر  اکسید گرافناین مقاله گزارش شده است که نسبت منظر 
اتمی است و همچنین نسبت منظر  1خالی جاهایتعدادی دارای رارتی که احیا شده به روش ح اکسید گرافن 8بیشتر است. به علت سطح چروک[ 16]همکاران 

                                                           
1 Functionalized Graphene Sheets (FGS) 
2 Integrated 
3 Ionic Liquid 
4 1-allyl-3-methylimidazolium chloride 
5 Segregated 
6 Not-Segregated 
7 Bis(trimethoxysilylpropyl)tetrasulfide 
8 Wrinkled 

                         )15(
 1. Stacking                           2. Cussler                       3. Free volume                           4. Brownian Motions                            5. Thermal Perturbations
 6. Residual stresses                               7. Segmental
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که υ حجم ویژه، υ0 حجم ویژه ی اشغال شده، و ρg چگالی 
گاز جذب شده است. سایر معادله ها در ]9[ قابل مشاهده است. 
در مورد نوع گاز، اگر برهمکنش خاصی بین گاز حل شونده 
و ذرات وجود نداشته باشد، بهبود خواص سدگری تحت تأثیر 
نوع گاز نخواهد بود، اما برای حالتی که گاز انحلال پذیری 
بالایی داشته باشد و هم چنین برهمکنش بین فصل مشترک و 
گاز قابل توجه باشد، در آن صورت نوع گازی که از میان غشای 

پلیمری عبور می کند اهمیت می یابد.

تراوایی. بر. گرافن. صفحه.یی. نانوذره.های. تأثیر.
نانوکامپوزیت.های.لاستیکی

نانوذرات گرافن با توجه به نسبت منظر بالایی که دارد، باعث 
کاهش تراوایی مولکول های گاز از میان نانوکامپوزیت پلیمری 
می شود. مکانیزم های مختلفی برای عدم عبور مولکول گاز از میان 
فیلم پلیمری پیشنهاد شده است که مهم ترین آن ها ایجاد یک مسیر 
پیچ درپیچ برای مولکول گاز و به تأخیر انداختن عبور آن از میان 
فیلم است. خلاصه یی از کارهای مروری در جدول )1( لیست 
شده است. در ادامه به مرور برخی از کارهای جدید انجام شده در 
رابطه با کاهش تراوایی گاز از نانوکامپوزیت های پلیمری پرشده با 
نانوذرات گرافن می پردازیم. کارهای مختلفی با استفاده از گرافن در 
راستای کاهش تراوایی نانوکامپوزیت های پلیمری انجام شده است.

]10[  ENR/GO شکل 4- مکانیزم کاهش تراوایی اکسیژن از میان نانوکامپوزیت
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 مروری های مقالهاز  یی خلاصه - 1 جدول

روش  بارگذاری پرکننده پلیمر
 گاز ساخت

میزان 
کاهش 
 تراوایی

(%) 
 طبیعی کائوچوی
 60 اکسیژن لاتکس Phr* 6 گرافن [22]

 یپل
( سیوکسان متیل ی)د

[11] 

گرافن 
 دار عامل

 شده
 80 نیتروژن محلول وزنی %5

کائوچوی 
 [13بروموبیوتیل ]

گرافن 
همراه 

 یونی مایع
Phr 5 64 اکسیژن مذاب 

طبیعی  کائوچوی
 60 اکسیژن لاتکس وزنی 2% گرافن [11اپوکسیدی ]

 [20بروموبیوتیل ]
 گرافن

 دار عامل
 شده

 44 اکسیژن محلول وزنی %4

طبیعی  کائوچوی
[15] 

اکسید 
گرافن 

 دار عامل
 شده

 48 هوا محلول وزنی %0/3

 ان بوتادیاستایرن 
 1/66% گرافن [18]

 75.5 نیتروژن محلول حجمی

 ان بوتادیاستایرن 
 87 اکسیژن لاتکس Phr 7 گرافن [23]

طبیعی  کائوچوی
 3%/38 گرافن [14]

 60 اکسیژن لاتکس وزنی

اکریلونیتریل 
 ان بوتادی
شده  دار کربوکسیل

[17] 

اکسید 
 گرافن

9/1% 
 55 نیتروژن لاتکس حجمی

استایرن 
 [21] ان بوتادی

 گرافن
)احیای 
 گرمایی(

Phr 25 91 اکسیژن لاتکس ≈ 

استایرن 
 [22] ان بوتادی

 ی ورقه
اکسید 
 گرافن

Phr 5 35 اکسیژن لاتکس 

 (Parts Per Hundreds of Rubber) رقسمت در صد واحد راب  *

 

جدول 1- خلاصه یی از مقاله های مروری
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یارگالا و همکاران ]10[ اثر تقویت کنندگی روی کاهش ویژگی 
تراوایی نانوکامپوزیت کائوچوی طبیعی اپوکسید شده ی پرشده 
با گرافن را بررسی کرده اند. مشخص شد که بهبود ویژگی 
ناتراوایی از طریق گرافن به نسبت گرافیت بهتر بهبود می یابد، 
چرا که گرافن با اپوکسید پیوند هیدروژنی ایجاد می کند که علاوه 
بر ایجاد فصل مشترک قوی، یک ناحیه ی فاز میانی سخت تشکیل 
می دهد که یک مسیر پیچ درپیچ برای حرکت گاز ایجاد می کند 
)شکل 4(. هم چنین در این کار مشخص شد که درصد اپوکسیدی 
شدن تأثیری قابل چشم پوشی روی تراوایی می گذارد. اوزباس و 
همکاران ]11[ از صفحه های گرافن عامل دارشده)1( به عنوان نانوذرات 
چندعاملی برای بهبود ویژگی های مکانیکی، گازتراوایی کمتر برای 
کائوچوی طبیعی، الاستومر استایرن بوتادی ان و پلی )دی متیل 
سیلوکسان( استفاده کردند. به علت نسبت منظر بالای صفحه های 
گرافن عامل دار شده، عبورپذیری هوا از نانوکامپوزیت پلی )دی متیل 
 سیلوکسان( و گرافن 80% کاهش می یابد. داس و همکاران ]13[
با بررسی نانوکامپوزیت الاستومر بروموبیوتیل و گرافن 
دربرگرفته شده)2( توسط مایع یونی)3(، خواص مختلفی از جمله 
خواص تراوایی را موردبررسی قرار داده اند. با افزودن مایع یونی 
1-آلیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلراید)4(، لایه های گرافن از هم جدا 
می شود و پراکنش گرافن در بستر پلیمری بهبود می یابد و 
هم چنین از تجمع جلوگیری می شود. نتایج نشان می دهد که 
نانوکامپوزیت های بروموبیوتیل-گرافن-مایع یونی نرخ تراوایی کمتری 
نسبت به نانوکامپوزیت بروموبیوتیل-گرافن دارد که مسلماً به خاطر 
ورقه ورقه شدن و پراکنش بهتر توسط مایع یونی ست؛ %64/2 
کاهش در عبورپذیری برای نانوکامپوزیت بروموبیوتیل-گرافن- 
مایع یونی نسبت به بروموبیوتیل پرنشده دیده می شود. شریلو و 
همکاران ]14[ مکانیزم چیدمان جداشده ی)5( نانوصفحه های گرافن 
را برای کنترل ویژگی تراوایی نانوکامپوزیت های کائوچوی طبیعی 
ارائه دادند. مشخص شده که با فراینددهی مناسب می توان به 

چیدمانی از نانوصفحه ها دست یافت که موجب بهبود ویژگی 
ناتراوایی می شود. مشخص شده که نمونه های دارای پراکنش 
همگن و دارای چیدمان جدانشده)6(، یک کاهش ملایم در تراوایی 
گاز دارد؛ بالعکس نمونه های با چیدمان جداشده، یک کاهش 
سریع در عبورپذیری گاز در غلظت کم گرافن دارد. این پدیده 
به علت این است که در مکانیزم جداشده، صفحه های گرافن 
کاملاً روی سطح کره های لاتکس الاستومر قرار می گیرد و 
تشکیل ذرات غیرقابل نفوذ را می دهند. برای درک بهتر شکل 
)5( ارائه می شود. ژینرانگ وو و همکاران ]15[ با عامل دار کردن 
سطح اکسیدگرافن با بیس)تری اتوکسی سیلیل پروپیل(تتراسولفید)7( 
در نانوکامپوزیت کائوچوی طبیعی خواص ناتراوایی گاز را 
در بارگذاری بسیار کم گرافن اکسید بهبود بخشیدند. نقطه ی 
پرکولاسیون در 0/1% وزنی دیده می شود. مشاهده می شود که 
با افزودن 0/3% وزنی اکسیدگرافن عامل دار شده، 48% کاهش 
در تراوایی هوا حاصل می شود. مکانیزم پیشنهادی برای کاهش 
گاز تراوایی، کاهش سطح مقطع و ایجاد مسیر پیچ درپیچ در 
اثر ایجاد پراکنش در مقیاس مولکولی است. هم چنین در این 
مقاله گزارش شده است که نسبت منظر گرافن اکسید عامل دار 
شده از نسبت منظر گرافن اکسید احیا شده به روش حرارتی 
بیشتر در کار پرادهوم و همکاران ]16[ بیشتر است. به 
علت سطح چروک)8( گرافن اکسید احیا شده به روش حرارتی 
که دارای تعدادی جاهای خالی)9( اتمی است و هم چنین نسبت 
منظر پایین تر در مقابل گرافن اکسید عامل دار شده، برای بهبود 
خواص سدگری ناکارآمد است. لین و همکاران ]18[ با ساخت 
یک شبکه ی سه بُعدی جداشده ی گرافن )شکل 6( ویژگی های 
ناتراوایی الاستومر استایرن بوتادی ان را بهبود بخشیدند. با تنها 
مشارکت  1/66% حجمی از شبکه ی سه بُعدی گرافن-)1-وینیل-
3-اتیل ایمیدازولیوم()10(، تراوایی گاز نیتروژن 75/5% در مقایسه 
با پلیمر خالص کاهش می یابد؛ این به علت کاهش سطح مقطع 

Science & Technologyعلمی- فنی

 1. Functionalized Graphene Sheets (FGS)                     2. Integrated                     3. Ionic Liquid                     4. 1-allyl-3-methylimidazolium chloride
 5. Segregated                      6. Not-Segregated                      7. Bis(trimethoxysilylpropyl)tetrasulfide                      8. Wrinkled                     9. Vacancy
 10. 1-vinyl-3-ethylimidazolium
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است که گاز را وادار می کند مسیری پیچ درپیچ را طی کند. 
کوتال و همکاران ]19[ برای بهبود ویژگی های نانوکامپوزیت های 
استفاده کردند تا  بروموبیوتیل/گرافن، از تکنیک "پیوند زدن به" 
به عملکرد بالایی از این نانوکامپوزیت ها دست یابند. عبورپذیری 
اکسیژن از نانوکامپوزیت برموبیوتیل/گرافن اکسید 30% کاهش 
می یابد و برای بروموبیوتیل/  اکسیدگرافن عامل دار شده %44 
کاهش از خود نشان می دهد )شکل 7(. این کاهش در تراوایی 
به علت کاهش حرکت و حجم آزاد است که این کاهش برای 

گرافن اکسید عامل دار شده با پارافنیلن دی آمین بیشتر است.

شکل 5 - نمایش شماتیک دو مورفولوژی متفاوت در نانوکامپوزیت های 
کائوچوی طبیعی/گرافن. مورفولوژی جداشده )شکل های پایین( و جدا 

نشده )شکل بالا( ]14[.

Science & Technologyعلمی- فنی

شکل 7 - مقایسه ی مقادیر نرخ انتقال اکسیژن در الاستومر بیوتیل و 
نانوکامپوزیت های آن ]18[.

نتیجه.گیری
در صنعت تایر و به ویژه در آستر داخلی تایر، بحث 
تراوایی هوا مسئله ی مهمی است که باید به آن توجه داشت. 
با استفاده از نانوذرات صفحه یی به ویژه گرافن می توان میزان 
تراوایی را به میزان زیادی کاهش داد. البته کاهش عبورپذیری 
تابع پراکنش مناسب گرافن و هم چنین برهمکنش بین گرافن 
و بستر الاستومری ست که می توان از راه های مختلف آن را 
بهینه کرد. با توجه به این که روی سطح گرافن اکسید مقدار 
زیادی گروه های اکسیژنی وجود دارد، نوع و مقدار این 

 

13 
 

 

 

 

 ENR/GO [11.]اکسیژن از میان نانوکامپوزیت  تراواییمکانیزم کاهش  - 4 شکل

 

 

 

 

 های شکل) جداشدهمورفولوژی  طبیعی/گرافن. کائوچوی های نانوکامپوزیتنمایش شماتیک دو مورفولوژی متفاوت در  - 5 شکل
 [.14و جدا نشده )شکل بالا( ]پایین( 

 

14 
 

 

 [.19] گرافن بُعدی سه ی شبکهفرآیند تشکیل  6 شکل

 

 

 

 [.18] آن های نانوکامپوزیتمقادیر نرخ انتقال اکسیژن در الاستومر بیوتیل و  ی مقایسه - 7 شکل

 

شکل 6 فرایند تشکیل شبکه ی سه بُعدی گرافن ]19[.
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گروه ها روی خواص سدگری تأثیرگذار خواهد بود. با توجه 
به نتایج مقاله هایی که مرور شد و موردمطالعه و بررسی 
قرار گرفت، مشاهده می شود همواره برای ایجاد برهمکنش 
و پراکنش بهتر نانوذرات در بستر پلیمری چالش وجود 
داشته و از اقدام هایی همچون عامل دار کردن، تغییر روش 
ساخت یا گاهاً استفاده از عامل فعال سطحی استفاده شده 
است. در مقاله های مروری از روش های متعددی استفاده شده 
است که مهم ترین آن ها عامل دار کردن سطح گرافن است که 
در این حالت فاصله ی بین صفحه های گرافن افزایش می یابد 
و زنجیره های پلیمر با سهولت بیشتری بین این صفحه ها 
وارد می شود و ازنقطه نظر ترمودینامیکی نیز باعث افزایش 
آنتروپی می شود که اختلاط ازنظر ترمودینامیکی نیز مطلوب 
خواهد بود. بسترهایی که در آمیزه ی اینرلاینر وجود دارد 
شامل کائوچوی طبیعی، استایرن بوتادی ان و بیوتیل است. 
افزودن نانوذرات گرافن در بستر لاستیکی غیربیوتیلی باعث 
کاهش بیشتر عبورپذیری هوا می شود. کائوچوی بیوتیل ذاتاً 

عبورپذیری پایینی دارد و با افزودن نانوصفحه های گرافن، 
کاهش چشم گیری در عبورپذیری هوا مشاهده نمی شود. 
درصد کائوچوی استایرن بوتادی ان در آمیزه ی لایه ی داخلی 
بیشتر از کائوچوی طبیعی ست که در مجموع باعث کاهش 
بیشتر عبورپذیری هوا از میان اینرلاینر می شود. استفاده از 
نانوصفحه های گرافن می تواند باعث کاهش ضخامت آمیزه ی 
اینرلاینر شود؛ در واقع با افزودن نانوصفحه های گرافن، 
عبورپذیری و ضخامت آستر داخلی کاهش پیدا می کند و 
در نتیجه باعث کاهش وزن کلی تایر می گردد. علاوه بر 
این، گرافن باعث بهبود خواص مکانیکی و گرمایی آمیزه نیز 
می شود. با این تفاسیر، استفاده از نانوصفحه های گرافن در 
آمیزه ی اینرلاینر که چالش اصلی در آن عبورپذیری هواست، 
می تواند برای تولیدکنندگان تایر کارایی بالایی داشته باشد و 
در صورت اقتصادی شدن تولید آن، می تواند انتخاب خوبی 
برای بهبود خواص آمیزه های لاستیکی به ویژه کاهش تراوایی 

اینرلاینر باشد.
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Abstract: According to its outstanding mechanical, thermal, electrical and barrier properties, 
graphene is being used for various applications such as packaging and tire that gas impermeability 
is a crucial factor. The main challenge in these applications is to enhance gas impermeability 
by means of improved fabrication methods, nano-particle surface modification, and other 
interfacial engineering methods. It is worth noting that graphene layers by producing a tortuous 
path which acts as a barrier for gas molecules that delay and dramatically decreases the gas 
permeation. In this review, recent research developments in elastomeric nano-composites 
with different fabrication methods and barrier applications are explained. A prerequisite to 
reduce gas permeability in nano-composites is to create a good dispersion of nanoparticles in 
the matrix and a good interaction with the polymer that can be optimized in different ways. 
Analytical models for gas permeability through the nano-composite films filled with graphene 
are also reviewed in detail.
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