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مقدمه:.
معرفی پلیمرهای بلورمایع

پلیمرهای بلورمایع، موادی هستند که 
ویژگی های ساختاری و مکانیکی آن ها بین 
مایع ها و جامدهای بلوری ست؛ به این 
معنی که هم حالت جاری شدن مایع 
و هم نظم یک بلور جامد را دارند. 
فاز بلورمایع را گاهی فروفاز به معنی 
فاز بینابینی نیز می نامند. در بلورها، 
اتم ها یا مولکول ها در شبکه های منظم 
آرایش می یابند؛ بدین ترتیب درمقیاس 
میکروسکوپی، بلورها نظم بسیاری دارند. 

در مقابل، مایع ها تقریباً آزادانه حرکت 
می کنند و در مقیاس میکروسکوپیکی 
بسیار نامنظم هستند. ازآنجاکه نظم مکانی 
دوربرد در مایع ها وجود ندارد، مایع ها 
در برابر تغییرشکل برشی، مقاومتی از 
خود نشان نمی دهند و تحت تأثیر وزن یا 
هر نیروی دیگری، به راحتی جریان پیدا 
می کنند. تک مولکول هایی که شامل یک 
بلورمایع هستند، معمولاً به عنوان مزوژن)1( 
نامیده می شوند و نحوه ی آرایش آن ها، 
پایه و اساس شکل گیری انواع ساختارهای 

پلیمرهای بلورمایع است. 

 1. Mesogen
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به طورکلی پلیمرهای بلورمایع به دو نوع ترموتروپیک)1( و 
لیوتروپیک)2( تقسیم می شوند. پلیمر بلورمایع نوع ترموتروپیک، 
در غیاب حلال بوده، دارای مولکول های آلی سخت است و تغییر 
ساختار آن وابسته به دماست؛ درحالی که نوع لیوتروپیک در 
حضور حلال و عامل های سطحی فعال)3( است و تغییر ساختار 
آن علاوه بر دما، به غلظت محلول، نمک و الکل موجود در آن 

وابسته است. ساختارهای پلیمرهای بلورمایع عبارتنداز:
-  پلیمرهای بلورمایع ترموتروپیک شامل نماتیک)4( )دارای 
نظم کوتاه برد بوده و تنها تفاوت آن با مایع های بی نظم این 
است که مولکول ها در یک محور تقریباً هم سو هستند(،

-   کلستریک)5( )مولکول های چندلایه ای هستند که در هرلایه یک 
ساختار نیماتیک وجود دارد و چرخش جهت مولکول ها در 
هرلایه ساختار مارپیچی پدید می آورد که از ویژگی های کایرال)6( 
مولکول های آن ناشی می شود. این ساختار از راه واردکردن 
عنصرهای کایرال در ساختار پلیمر یا اختلاط ترکیب های کایرال 

کوچک مولکول با یک پلیمر نماتیک به دست می آید(، 
اسمکتیک)7( )از سرمایش پلیمرهای نماتیک ایجادشده و   -
دارای نظم جهت گیری)8( و نظم موضعی)9( دوربرد است 

و برخلاف نوع نماتیک، زنجیره ها آزادی حرکت ندارند و 
پلیمر به دست آمده، در یک بُعد حالت بلوری داشته و در 
دو بُعد دیگر نامنظم است(، ستونی)10( )می توان آن ها را 
به دیسک هایی تشبیه کرد که روی یکدیگر قرار می گیرند. 
مولکول هایی که بلورهای مایع ستونی را به وجود می آورند، 
معمولاً از یک هسته با ساختار حلقوی تشکیل می شوند که 

سفت و مسطح بوده و شکل دیسک مانند دارد.(  
و پلیمرهای بلورمایع لیوتروپیک شامل لایه ای)11( و شش وجهی)12(.  -
 در شکل )1(، شماتیک انواع ساختارهای بلورمایع دیده 
می شود. این شکل از ماده درحالت مذاب یا محلول قابل 
دست یاب است. این مواد در پاسخ به حرارت، نور و یا 
حلال، تغییر شکل برگشت پذیر نشان می دهند ]3[. به بلورهای 
مایعی که محرک آن ها حرارت است، بلورهامایع های ترموتروپیک 
می گویند. حرارت دادن این بلورمایع ها، سبب ذوب بلورها در 
دمای ذوب )Tm()13( می شود که درنتیجه ی آن، مایعی غیرشفاف 
به دست می آید که با ادامه ی حرارت دهی، در دمایی معین، تبدیل 
به مایع شفافی می شود. به این دمای ویژه، دمای شفاف 

شدن)14( یا دمای ناهم گونی )Ti()15( می گویند ]1[.

Science & Technologyعلمی- فنی

 1. Thermotropic                     2. Lyotropic                       3. Surfactants                       4. Nematic                         5. Cholesteric                        6. Chairal
 7. Smectic                     8. Orientational Order                       9. Positional Order                     10. Columnar                     11. Lamellar                           
 12. Hexagonal                             13. Melting Temperature                              14. Clearing Temperature                                   15. Isotropic Temperature

 

7 
 

 یمایع شفاف بهل یبدت، در دمایی معین، یده حرارت ی ادامهبا  که دیآ یم دست بهآن، مایعی غیرشفاف  ی درنتیجهکه  شود یم
 .[5]گویند  می 59(Tiگونی ) یا دمای ناهم 51دمای شفاف شدن ،ویژهاین دمای  به .شود یم

 
 بلورمایع انواع پلیمرهای شماتیک ساختارهای -1شکل 

 

 بلورمایعالاستومرهای  -2
 لیدل بهو  استعرضی کم  پیوندهایکه دارای چگالی  اند شده تشکیل بلورمایعاز یک پلیمر خطی  53(LCEs) بلورمایعالاستومرهای 
همراه  به ،شده یریگ جهتدارای نظم  این الاستومرها، .است فرد منحصربه های ویژگیدارای  LCEعرضی،  پیوندهایوجود همین 

دو  ،LCEدر  .دارندالاستومر را  یپذیر برگشتبلورهای مایع و رفتار  یریگ جهتترکیبی از ؛ بنابراین هستند 58کشسان های ویژگی
 کننده تعیین ،یک، بزرگی سهم هرموردنظرکاربرد  بهموضوع سفتی زنجیره و رفتار آنتروپی در رقابت با یکدیگر قرار دارند که بسته 

، شکل مولکولی 56نظم یب ریپذ انعطافدر مواد  یریگ جهتنظم صادق است،  ها مادهاین ی  بارهکه در یا نکتهسه  طورکلی به. [2] است
حالت و  بلورمایعو جز 20گرد سانبین نظم ناهم یا رابطهدارای  این الاستومرها .است توپولوژیکی یها تیمحدودو  ها محرک بهحساس 
بیش از  بُعدهای پذیر برگشت هایمانند تغییر ،ها محرک بهرا در واکنش  فرد منحصربه های ویژگیکه  ست شبکه پلیمری کشسانی

مهندسی مولکولی  یها روش .عد استتصوری از این تغییر بُ ثانیه میلیدر طول چند  ،جسم سریع انقباض .دهد یمنشان  درصد 400
 ها محرک بهاز پاسخ  ییها مثال [.3است ] شده انجامنیز  ها محرک به بلورمایعی برای تطابق رفتار فازی با پاسخ الاستومرهای گوناگون
 باوجودهمراه  بلورمایع یها مزوژن یریگ جهتنظم  شتندا .[4و  2حلال ] بهنور و پاسخ  بهحرارت، پاسخ  بهاز: پاسخ  اند عبارت
فاز  بهمایع بلور در این دما که پایدار باشند. ناهمگونیمایع تا دمای انتقال الاستومرهای بلور ساختار شود یمپلیمری، باعث  ی شبکه

 بُعدهایو نیروی وارده سبب تغییر شکل در  کند یمهمانند یک لاستیک معمولی رفتار  بلورمایع ی ، شبکهشود یمایزوتروپ تبدیل 
 برخوردارند.حرارت  بهتوانایی تغییر شکل در پاسخ از ، جهته تک صورت بهیافته  آرایش بلورمایعالاستومرهای  .شود یمکل شبکه 

 .[4] باشداصلی پلیمر دچار محدودیت  ی موجود در زنجیره یها گروه دلیل ممانعت فضایی به یریگ جهتاین  امکان دارد اگرچه
 ی درباره .[1] ستها آن یها رهیزنجاست، نظم دوربرد  شدهسایر پلیمرها  بهنسبت  پلیمرهااین  موجب برتری که موردهایییکی از 

 یها غلظتشبکه، فلوری پیشنهاد کرد که در  ی هینظربر اساس ، شوند یمکه از محلول پلیمری تشکیل  بلورمایعیالاستومرهای 

                                                           
15 Clearing Temperature 
16 Isotropic Temperature 
17 Liquid Crystal Elastomers 
18 Elastic 
19 Amorphous 
20 Anisotropic Order 

شکل 1- شماتیک ساختارهای انواع پلیمرهای بلورمایع
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الاستومرهای.بلورمایع
الاستومرهای بلورمایع )LCEs()1( از یک پلیمر خطی بلورمایع 
تشکیل شده اند که دارای چگالی پیوندهای عرضی کم است و 
به دلیل وجود همین پیوندهای عرضی، LCE دارای ویژگی های 
منحصربه فرد است. این الاستومرها، دارای نظم جهت گیری 
شده، به همراه ویژگی های کشسان)2( هستند؛ بنابراین ترکیبی از 
جهت گیری بلورهای مایع و رفتار برگشت پذیری الاستومر را 
دارند. در LCE، دو موضوع سفتی زنجیره و رفتار آنتروپی 
در رقابت با یکدیگر قرار دارند که بسته به کاربرد موردنظر، 
بزرگی سهم هریک، تعیین کننده است ]2[. به طورکلی سه 
نکته ای که درباره ی این ماده ها صادق است، نظم جهت گیری 
در مواد انعطاف پذیر بی نظم)3(، شکل مولکولی حساس به 
محرک ها و محدودیت های توپولوژیکی است. این الاستومرها 
دارای رابطه ای بین نظم ناهمسان گرد)4( جزو بلورمایع و حالت 
کشسانی شبکه پلیمری ست که ویژگی های منحصربه فرد را 
در واکنش به محرک ها، مانند تغییرهای برگشت پذیر بُعدهای 
بیش از 400 درصد نشان می دهد. انقباض سریع جسم، 
در طول چند میلی ثانیه تصوری از این تغییر بُعد است. 
روش های مهندسی مولکولی گوناگونی برای تطابق رفتار فازی 
با پاسخ الاستومرهای بلورمایع به محرک ها نیز انجام شده 
است ]7[. مثال هایی از پاسخ به محرک ها عبارت اند از: پاسخ 
به حرارت، پاسخ به نور و پاسخ به حلال ]2 و 4[. داشتن 
نظم جهت گیری مزوژن های بلورمایع همراه باوجود شبکه ی 
پلیمری، باعث می شود ساختار الاستومرهای بلورمایع تا 
دمای انتقال ناهمگونی پایدار باشند. در این دما که بلورمایع 
به فاز ایزوتروپ تبدیل می شود، شبکه ی بلورمایع همانند 
یک لاستیک معمولی رفتار می کند و نیروی وارده سبب 
تغییر شکل در بُعدهای کل شبکه می شود. الاستومرهای 
بلورمایع آرایش یافته به صورت تک جهته، از توانایی تغییر 
شکل در پاسخ به حرارت برخوردارند. اگرچه امکان دارد 

این جهت گیری به دلیل ممانعت فضایی گروه های موجود در 
زنجیره ی اصلی پلیمر دچار محدودیت باشد ]4[.

یکی از موردهایی که موجب برتری این پلیمرها نسبت به 
سایر پلیمرها شده است، نظم دوربرد زنجیره های آن هاست 
]5[. درباره ی الاستومرهای بلورمایعی که از محلول پلیمری 
تشکیل می شوند، بر اساس نظریه ی شبکه، فلوری پیشنهاد 
کرد که در غلظت های بیشتر از یک مقدار بحرانی، پلیمرهای 
میله ای سخت یک فاز بلورمایع ناهمگون از خود نشان می دهند 
که این رفتار به نسبت طول به قطر )نسبت منظر()5( 
مولکول های میله ای سخت بستگی دارد. این غلظت بحرانی 
برای تشکیل فاز بلورمایع، به نام غلظت لیوتروپیک شناخته 

می شود.
حالت بلورمایع، ساختارهای فیزیکی ترکیب ها را تشکیل 
می دهد. سازمان یافتگی های بسیاری بین ساختار آمورف و بلور 
سه بُعدی کاملاً منظم قابل وقوع است. یک پلیمر ترموتروپیک 
در دمای بالا و حالت مذاب کاملاً شفاف بوده و به عنوان 
یک ماده ی همگون شناخته می شود و مولکول های آن هیچ 
جهت گیری دوربرد یا نظم موضعی ندارند و الگوی اشعه ی 
ایکس به دست آمده از آن، به صورت پراکنده)6( دیده می شود. 
با سرمایش این پلیمر، در دمای معینی به حالت ابری)7(  
درآمده که حاکی از تشکیل فاز بلورمایع است. محتمل ترین 
فاز بلورمایع تشکیل شونده از مایع همگون، فاز نماتیک است 
که بانظم جهت یابی دوربرد و بی نظمی موضعی مشخص 
می شود. پارامتر نظم )S(، وضعیت جهت گیری میله های سخت 
زنجیر اصلی یا گروه های مزوژن آویزان یک نمونه بلورمایع 
را بیان می کند و به زاویه ی بین زنجیر میله ای سخت )گروه 
مزوژن( و بردار جهت)8( وابسته است. درصورتی که این 
پارامتر برابر یک باشد، همه زنجیره ها موازی بردار جهت 
و اگر صفر باشد، جهت یابی کاملاً اتفاقی ست. عددی بودن 
کمیت یادشده نشان می دهد که مولکول ها تقارن داشته و 
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جهت یابی تک محوری ست.
فینکلمن و رهاگ ]6[ در مورد بلورهای مایع نماتیک نشان 
دادند که جهت میانگین مزوژن ها که جهت مرجع درنظر 
گرفته می شود، مقدارهای بین 0/3 تا 0/8 دارد. با افزایش 
دما، پارامتر نظم کاهش  پیدا کرده و درنهایت در دمای 
همگونی)1(  به صفر می رسد. همان طور که در شکل )2( دیده 
می شود، در کوچک مولکول ها پارامتر نظم دارای مقدارهای 
بیشتری نسبت به پلیمری ست که گروه های جانبی نیز در 
جهت گیری مزوژن ها تداخل می کنند و گروه های جانبی متصل 
به مزوژن، عرض آن ها را افزایش داده و موجب کاهش 
 نسبت منظر می شود که درنهایت سبب کاهش پارامتر نظم 

می شود. 

شکل 2- مقایسه ی پارامتر نظم بین کوچک مولکول ها و پلیمرها

در بررسی ریخت شناسی الاستومرهای بلورمایع دیده شده 
است که در مایع های نماتیک، میدان دایرکتور )جهت قرارگیری 
مزوژن ها( یکنواخت نیست مگر آن که یک میدان الکتریکی، 
مغناطیسی یا مکانیکی بر آن اعِمال شود. دایرکتور حول 
نقطه هایی که نقص)2( نامیده می شوند، به آرامی و به طور 
پیوسته چرخش می کند. از ویژگی های ساختار نماتیک، بافت 
شلیرن)3( است که توسط میکروسکوپ نور قطبیده شده)4(  
به سادگی قابل دیدن است. در این بافت، نوارهای تاریک در 
نقطه های نقص با یکدیگر برخورد می کنند که در شکل )3( 
آورده شده است. نقص ها متناسب با حجم، آنتالپی و آنتروپی 
پلیمر هستند. دو نقص با علامت مخالف، اثر هم را خنثی 
کرده و در آن ناحیه، میدان دایرکتور یکنواخت به دست می آید. 
این فرایند در بلورمایع کوچک مولکول به سرعت رخ می دهد، 
درحالی که در پلیمرها آهسته است. نحوه ی این نوع حرکت 
در پلیمرهای بلورمایع باعث کاهش تعداد نقص ها و درشت 

شدن بافت شلیرن می شود.

 

شکل 3- بافت شلیرن از ویژگی های فاز نماتیک.

نمونه.هایی.از.الاستومرهای.بلورمایع
همان طور که گفته شد الاستومرهای بلورمایع شامل سه 
ساختار نماتیک، کلستریک و اسمکتیک هستند. گروه های 
مزوژن معمولاً شامل دست کم دو حلقه ی آروماتیک یا آلیفاتیک 
متصل در موقعیت پارا هستند. گروه های مزوژن لزوماً 
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 و پلیمرها. ها مولکول پارامتر نظم بین کوچک ی مقایسه -2شکل 

 
 (ها مزوژن)جهت قرارگیری  نماتیک، میدان دایرکتور های است که در مایع شده دیده بلورمایعالاستومرهای  شناسی ریختدر بررسی 

 29ی که نقصهای هدایرکتور حول نقطعمال شود. که یک میدان الکتریکی، مغناطیسی یا مکانیکی بر آن اِ مگر آن یکنواخت نیست
که توسط  است 23ساختار نماتیک، بافت شلیرن یها یژگیواز  .کند یمپیوسته چرخش  طور بهو  آرامی به، شوند یمنامیده 

 برخوردبا یکدیگر نقص  های هاین بافت، نوارهای تاریک در نقطدر . است دیدن قابل سادگی به 28شده میکروسکوپ نور قطبیده
اثر  ،دو نقص با علامت مخالف هستند.پلیمر با حجم، آنتالپی و آنتروپی  متناسب ها نقص .آورده شده است( 7در شکل )که  کنند یم

رخ  سرعت بهمولکول  کوچکمایع ند در بلورایاین فر .آید دست می به میدان دایرکتور یکنواخت ،را خنثی کرده و در آن ناحیه هم
و درشت  ها نقصباعث کاهش تعداد بلورمایع پلیمرهای در  حرکتاین نوع  ی نحوه در پلیمرها آهسته است. که درحالی، دهد یم

 .شود یمشدن بافت شلیرن 
 

                                                           
26 Disclination 
27 Schlieren 
28 Polarizing Microscope 
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 .فاز نماتیک یها یژگیواز  شلیرن بافت -3شکل 

 
 بلورمایعالاستومرهای  از ییها نمونه -3

 معمولاًمزوژن  یها گروه .هستندشامل سه ساختار نماتیک، کلستریک و اسمکتیک  بلورمایعالاستومرهای که گفته شد  طور همان
و  نبودهکامل سخت طور به لزوماً مزوژن یها گروه .هستندآروماتیک یا آلیفاتیک متصل در موقعیت پارا  ی دو حلقه کم دستشامل 

 و است سیکلوهگزن-5،9نفتالن و ترانس -2،9فنیلن و -5،4 ،سخت یها گروهاز  ییها مثال منعطف باشند. یها گروهشامل  توانند یم
استخلاف متقارن  9تا  4آروماتیک با  یها حلقه و الیگو اتیلن اکساید ،الیگو متیلن، الیگوسیلوکسان مانند ییها گروهدر مقابل، 

گرد دارند که  مانند یا ناهمسان یا لهیمساختارهای  بهتمایل  ها مولکولاین  .هستند واحدهای منعطف وجز آلکوکسی یا الیگواستر
 های شکلبا  ییها مزوژنمایع با استفاده از بلور ، فازحال باایندیگر است.  بُعدهایاز  تر یطولان گیری چشم طور بهعد آن یک بُ

 ی هیتهبرای  مورداستفادهاست. مزوژن  شده تهیهشکل  T، شامل ساختارهای حلقوی، موزی شکل، چوب هاکی و مولکول گوناگون
LCE  متمایز است: بخشدارای سه 

 .کند یمیک گروه واکنشی که در واکنش پلیمریزاسیون شرکت  -5
 .کند یممزوژن را از پلیمر جدا  ی هستهکه  انداز فاصلهیک واحد  -2
 است. شده تشکیلهتروسیکلیک  یها حلقهاز ساختارهای حلقوی مانند بنزن، سیکلوهگزان یا  معمولطور بهمزوژن که  ی هسته -7

 صورت به( رنگ سیاه) بلورمایع ی هسته و (سفیدرنگگروه پلیمریزاسیون ) شاملمزوژن  گوناگونعاملی  یها گروه( 4در شکل )
 قرار دارند. انداز فاصله یها گروه ها آنکه بین است  شده دادهشماتیک نشان 

 
  سفید و هسته سیاه پذیر انعطاف انداز فاصله یها گروهساختار مزوژن با نمونه سه  -4شکل 

علمی - فنی: مروری بر الاستومرهای بلورمایع...
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به طورکامل سخت نبوده و می توانند شامل گروه های منعطف 
باشند. مثال هایی از گروه های سخت، 1،4-فنیلن و 2،6-نفتالن 
و ترانس 1،6-سیکلوهگزن است و در مقابل، گروه هایی مانند 
الیگو متیلن، الیگوسیلوکسان، الیگو اتیلن اکساید و حلقه های 
آروماتیک با 4 تا 6 استخلاف متقارن آلکوکسی یا الیگواستر 
جزو واحدهای منعطف هستند. این مولکول ها تمایل به 
ساختارهای میله ای مانند یا ناهمسان گرد دارند که یک بُعد آن 
به طور چشم گیری طولانی تر از بُعدهای دیگر است. بااین حال، 
فاز بلورمایع با استفاده از مزوژن هایی با شکل های گوناگون، 
شامل ساختارهای حلقوی، موزی شکل، چوب هاکی و 
مولکول T شکل تهیه شده است. مزوژن مورداستفاده برای 

تهیه ی LCE دارای سه بخش متمایز است:
1- یک گروه واکنشی که در واکنش پلیمریزاسیون شرکت می کند.
2- یک واحد فاصله انداز که هسته ی مزوژن را از پلیمر جدا می کند.
3- هسته ی مزوژن که به طورمعمول از ساختارهای حلقوی 
مانند بنزن، سیکلوهگزان یا حلقه های هتروسیکلیک 

تشکیل شده است.
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در شکل )4( گروه های عاملی گوناگون مزوژن شامل گروه 
پلیمریزاسیون )سفیدرنگ( و هسته ی بلورمایع )سیاه رنگ( 
به صورت شماتیک نشان داده شده است که بین آن ها گروه های 

فاصله انداز قرار دارند.
 همان طور که اشاره شد، ساختار الاستومر بلورمایع دست کم 
از سه جزء تشکیل شده که شامل پلیمر، مزوژن بلورمایع و 
پیوندهای عرضی است. تهیه ی LCE مستلزم پیوند کووالانسی 
این سه جزء است. روش های ترکیب های برای پیوند سه 
جزء بالا وجود دارد که دو مورد از مهم ترین آن ها، واکنش 
هیدروسیلیلاسیون)1( و پلیمریزاسیون اکریلات)2( است. در هر 
دو مورد، مولکول های مزوژن و پیوند دهنده ی عرضی عامل دار 
می شوند و گروه وینیل برای واکنش هیدروسیلیلاسیون و گروه 
اکریلات برای پلیمریزاسیون اکریلات مورداستفاده قرار می گیرند. 
پلیمرهای به دست آمده، تصادفی بوده و به صورت آماری شکل 
می گیرند. به این معنی که هیچ جهت گیری از پیش تعیین شده 
و مشخصی برای مزوژن و پیوند دهنده ی عرضی وجود ندارد. 
با استفاده از هر روش واکنش، LCE نماتیک، اسمکتیک و 

 1. Hydrosilylation Reaction                                   2. Acrylate Polymerization      

شکل 4- سه نمونه ساختار مزوژن با گروه های فاصله انداز انعطاف پذیر سفید و هسته سیاه 
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 .فاز نماتیک یها یژگیواز  شلیرن بافت -3شکل 

 
 بلورمایعالاستومرهای  از ییها نمونه -3

 معمولاًمزوژن  یها گروه .هستندشامل سه ساختار نماتیک، کلستریک و اسمکتیک  بلورمایعالاستومرهای که گفته شد  طور همان
و  نبودهکامل سخت طور به لزوماً مزوژن یها گروه .هستندآروماتیک یا آلیفاتیک متصل در موقعیت پارا  ی دو حلقه کم دستشامل 

 و است سیکلوهگزن-5،9نفتالن و ترانس -2،9فنیلن و -5،4 ،سخت یها گروهاز  ییها مثال منعطف باشند. یها گروهشامل  توانند یم
استخلاف متقارن  9تا  4آروماتیک با  یها حلقه و الیگو اتیلن اکساید ،الیگو متیلن، الیگوسیلوکسان مانند ییها گروهدر مقابل، 

گرد دارند که  مانند یا ناهمسان یا لهیمساختارهای  بهتمایل  ها مولکولاین  .هستند واحدهای منعطف وجز آلکوکسی یا الیگواستر
 های شکلبا  ییها مزوژنمایع با استفاده از بلور ، فازحال باایندیگر است.  بُعدهایاز  تر یطولان گیری چشم طور بهعد آن یک بُ

 ی هیتهبرای  مورداستفادهاست. مزوژن  شده تهیهشکل  T، شامل ساختارهای حلقوی، موزی شکل، چوب هاکی و مولکول گوناگون
LCE  متمایز است: بخشدارای سه 

 .کند یمیک گروه واکنشی که در واکنش پلیمریزاسیون شرکت  -5
 .کند یممزوژن را از پلیمر جدا  ی هستهکه  انداز فاصلهیک واحد  -2
 است. شده تشکیلهتروسیکلیک  یها حلقهاز ساختارهای حلقوی مانند بنزن، سیکلوهگزان یا  معمولطور بهمزوژن که  ی هسته -7

 صورت به( رنگ سیاه) بلورمایع ی هسته و (سفیدرنگگروه پلیمریزاسیون ) شاملمزوژن  گوناگونعاملی  یها گروه( 4در شکل )
 قرار دارند. انداز فاصله یها گروه ها آنکه بین است  شده دادهشماتیک نشان 

 
  سفید و هسته سیاه پذیر انعطاف انداز فاصله یها گروهساختار مزوژن با نمونه سه  -4شکل 
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کلستریک می تواند تهیه شود.
شماتیک ساختار سه نوع LCE زنجیر جانبی اکریلات، 
LCE زنجیره ی جانبی سیلوکسان و LCE زنجیره ی اصلی 

 LCE سیلوکسان در شکل های )5( تا )7( آمده است. نوع
زنجیر جانبی اکریلات طی پلیمریزاسیون نوری مزوژن های 
 LCE اکریلات تهیه می شود. مواد موجود از این نوع شامل
حساس به نور یا بخار هستند. در مقابل، LCE زنجیره جانبی 
و زنجیره اصلی سیلوکسان، از راه واکنش هیدروسیلیلاسیون 
مزوژن وینیل با پلیمر متیل هیدروسیلوکسان تهیه می شود.

 

 

3 
 

 پیوندهایو  بلورمایعمزوژن ، پلیمر که شامل شده لیتشک ءاز سه جز کم دستمایع الاستومر بلور که اشاره شد، ساختار طور همان
بالا وجود دارد که  ءسه جز پیوندبرای  های ترکیب یها روش .استسه جزء  این کووالانسی پیوندمستلزم  LCE ی تهیه است. عرضی

مزوژن و  یها مولکولدر هر دو مورد،  .است 70و پلیمریزاسیون اکریلات 26واکنش هیدروسیلیلاسیون ،ها آن نیتر مهمدو مورد از 
گروه وینیل برای واکنش هیدروسیلیلاسیون و گروه اکریلات برای پلیمریزاسیون اکریلات  و شوند یم دار عاملعرضی  ی دهنده پیوند

این معنی که هیچ  به .رندیگ یمآماری شکل  صورت به، تصادفی بوده و دست آمده به. پلیمرهای رندیگ یمقرار  مورداستفاده
 LCEعرضی وجود ندارد. با استفاده از هر روش واکنش،  ی دهنده پیوندو مشخصی برای مزوژن و  شده تعییناز پیش  یریگ جهت

 شود. تهیه تواند یمنماتیک، اسمکتیک و کلستریک 
در  سیلوکسان اصلی ی رهیزنج LCEو  سیلوکسانجانبی  ی زنجیره LCE زنجیر جانبی اکریلات، LCEساختار سه نوع شماتیک 

. مواد شود یمتهیه  اکریلات یها مزوژنطی پلیمریزاسیون نوری  اکریلات زنجیر جانبی LCE( آمده است. نوع 3( تا )1های ) شکل
 راهاز  ،سیلوکسانو زنجیره اصلی  زنجیره جانبی LCEدر مقابل، . بخار هستندنور یا  بهحساس  LCEموجود از این نوع شامل 

 .شود یموینیل با پلیمر متیل هیدروسیلوکسان تهیه مزوژن واکنش هیدروسیلیلاسیون 
 

 

 
 (.سیاهعرضی ) ی دهنده پیوند یها مولکول( و سفید) اکریلات یها مزوژناز طریق پلیمریزاسیون با استفاده از  LCE ی هیته -5شکل 

 

                                                           
29 Hydrosilylation Reaction 
30 Acrylate Polymerization 

شکل 5- تهیه ی LCE از طریق پلیمریزاسیون با استفاده از مزوژن های 
اکریلات )سفید( و مولکول های پیوند دهنده ی عرضی )سیاه(.
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 ی دهندهپیوندو ( دیسف (واکنش هیدروسیلیلاسیون بین یک پلیمر سیلوکسان خطی، مزوژن  راهزنجیر جانبی از  LCE ی هیته -6شکل 

 (.سیاهعرضی )

 
سیلوکسان خطی با دو محل واکنش،  ی دهندهپیوند یها مولکولواکنش هیدروسیلیلاسیون بین  راهزنجیر اصلی از  LCE ی هیته -7شکل 

 .واکنش )سیاه( عرضی با چهار محل ی دهنده پیوند( و دیسف (مزوژن 
 بلورمایع د الاستومرهایکاربر -4

یندپذیری، مقاومت گرمایی عالی، افر آسانیمکانیکی )استحکام و مدول(،  های ویژگیمایع، همانند الاستومرهای بلور های ویژگی
که  است قرار داده موردتوجهاز کاربردها  یا گسترده ی محدودهرا برای  ها آنگازها،  برابرجذب آب کم و عبورپذیری پایین در 

 های هدر صنعت شیمی و مواد و قطع مورداستفادهو ورق(  لهیم)الیاف،  یاکسترود های فراوردهی همچون هایشامل مورد تواند یم
 مانندی در ابزار توانند یممایع الاستومرهای بلور طورکلی به .[8] باشد( در صنایع الکترونیکی ها مبدلو  پیوندهایشده ) گیری قالب

، ها رندهیگمخابراتی، تلفن همراه و  های گاز، پارکومترها، ارتباط یها کروپمپیمجیبی،  یها ونیزیتلودیجیتال،  یها ساعت
عکاسی  نیدورب، حساب ماشینالکترونیکی،  یها کتابالکترونیکی، دستیارهای شخصی دیجیتال،  یها یبازگرهای دیجیتال،  نمایش

 .آورده شده است (8)در شکل  این کاربردها ازکه تصاویر برخی  دنگیربقرار  مورداستفادهدیجیتال و ترمومترها  برداری فیلمو 

شکل 6- تهیه ی LCE زنجیر جانبی از راه واکنش هیدروسیلیلاسیون بین 
یک پلیمر سیلوکسان خطی، مزوژن )سفید( و پیونددهنده ی عرضی )سیاه(.
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 ی دهندهپیوندو ( دیسف (واکنش هیدروسیلیلاسیون بین یک پلیمر سیلوکسان خطی، مزوژن  راهزنجیر جانبی از  LCE ی هیته -6شکل 

 (.سیاهعرضی )

 
سیلوکسان خطی با دو محل واکنش،  ی دهندهپیوند یها مولکولواکنش هیدروسیلیلاسیون بین  راهزنجیر اصلی از  LCE ی هیته -7شکل 

 .واکنش )سیاه( عرضی با چهار محل ی دهنده پیوند( و دیسف (مزوژن 
 بلورمایع د الاستومرهایکاربر -4

یندپذیری، مقاومت گرمایی عالی، افر آسانیمکانیکی )استحکام و مدول(،  های ویژگیمایع، همانند الاستومرهای بلور های ویژگی
که  است قرار داده موردتوجهاز کاربردها  یا گسترده ی محدودهرا برای  ها آنگازها،  برابرجذب آب کم و عبورپذیری پایین در 

 های هدر صنعت شیمی و مواد و قطع مورداستفادهو ورق(  لهیم)الیاف،  یاکسترود های فراوردهی همچون هایشامل مورد تواند یم
 مانندی در ابزار توانند یممایع الاستومرهای بلور طورکلی به .[8] باشد( در صنایع الکترونیکی ها مبدلو  پیوندهایشده ) گیری قالب

، ها رندهیگمخابراتی، تلفن همراه و  های گاز، پارکومترها، ارتباط یها کروپمپیمجیبی،  یها ونیزیتلودیجیتال،  یها ساعت
عکاسی  نیدورب، حساب ماشینالکترونیکی،  یها کتابالکترونیکی، دستیارهای شخصی دیجیتال،  یها یبازگرهای دیجیتال،  نمایش

 .آورده شده است (8)در شکل  این کاربردها ازکه تصاویر برخی  دنگیربقرار  مورداستفادهدیجیتال و ترمومترها  برداری فیلمو 

شکل 7- تهیه ی LCE زنجیر اصلی از راه واکنش 
هیدروسیلیلاسیون بین مولکول های پیونددهنده ی سیلوکسان خطی با 

دو محل واکنش، مزوژن )سفید( و پیوند دهنده ی عرضی با چهار محل 
واکنش )سیاه(.

کاربرد.الاستومرهای.بلورمایع
ویژگی های الاستومرهای بلورمایع، همانند ویژگی های 
فرایندپذیری،  آسانی  مدول(،  و  )استحکام  مکانیکی 
مقاومت گرمایی عالی، جذب آب کم و عبورپذیری پایین 
در برابر گازها، آن ها را برای محدوده ی گسترده ای از 
کاربردها موردتوجه قرار داده است که می تواند شامل 
موردهایی همچون فراورده های اکسترودی )الیاف، میله 
و  مواد  و  شیمی  صنعت  در  مورداستفاده  ورق(  و 
 قطعه های قالب گیری شده )پیوندهای و مبدل ها( در صنایع 
الکترونیکی باشد ]8[. به طورکلی الاستومرهای بلورمایع 
می توانند در ابزاری مانند ساعت های دیجیتال، تلویزیون های 
جیبی، میکروپمپ های گاز، پارکومترها، ارتباط های مخابراتی، 
تلفن همراه و گیرنده ها، نمایش گرهای دیجیتال، بازی های 
کتاب های  دیجیتال،  شخصی  دستیارهای  الکترونیکی، 
الکترونیکی، ماشین حساب، دوربین عکاسی و فیلم برداری 
که  بگیرند  قرار  مورداستفاده  ترمومترها  و  دیجیتال 
 تصاویر برخی از این کاربردها در شکل )8( آورده شده

است.
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پلیمرهای بلورمایعی که در الکترونیک و اپترونیک به کار 
می روند، به طورعمده پلیمرهای دارای شاخه ی جانبی با 
مزوژن های آویزان  هستند. به دلیل شکل میله ای مولکول های 
تشکیل دهنده، بلورهای مایع نماتیک و اسمکتیک در برابر 
نور و میدان های الکتریکی و مغناطیسی پاسخی ناهمسان گرد 
دارند. بدین ترتیب، می توان از میدان الکتریکی برای کنترل 
مولکول های بلورمایع نیماتیک استفاده کرد و این امر به نوبه ی 
خود میزان نور بازتابیده یا گذرنده را تغییر می دهد. استفاده 
از این اثر در صفحه های نمایش گر بلورمایع در ماشین حساب 

و ساعت دیجیتالی رایج است. 
ساختار مارپیچی مشخصه ی بلورهای مایع کلستریک 

به عنوان فیلتری برای نور مریی قابل کاربرد است. ترکیب های 
کلستریک به طورمعمول با رنگ روشن و براق دیده می شوند 
و چون میزان براق بودن آن ها به دما بستگی دارد، از 
تغییر رنگ وابسته به دمای این بلورهای مایع در بعضی 
از دماسنج ها استفاده می شود. در این مواد تحریک پذیری 
بار در جهت ستون ها افزایش پیدا می کند.  درنتیجه، این 
مواد در جهت هم راستای ستون ها، رسانا و در جهت عمود 
بر ستون ها، نارسانا هستند. ازطرف دیگر این ماده ها دارای 
ویژگی  خودسامان دهی نیز هستند. این دو ویژگی باعث 
توجه به این ماده ها، برای کاربرد در سلول های خورشیدی و 
نیز در دیودهای نوری شده که با استفاده از ماده های آلی 
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شکل 8- برخی از کاربردهای الاستومرهای بلورمایع
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 بلورمایعبرخی از کاربردهای الاستومرهای  -8شکل 

 
 75آویزان یها مزوژنجانبی با  ی پلیمرهای دارای شاخهه عمدطور به، روند یم کار بهپلیمرهای بلورمایعی که در الکترونیک و اپترونیک 

 و یکیالکتر یها دانیم و نور برابر در کیاسمکت و کیماتن عیما یدهنده، بلورها لیتشک یها مولکول یا لهیم شکل لیدل به .هستند
 استفاده کیماتین بلورمایع یها مولکول کنترل یبرا یکیالکتر دانیم از توان یم ترتیب، نیدارند. بد گرد ناهمسان یپاسخ یسیمغناط

 در عیبلورما گر شینما های هصفح در اثر نیا از . استفادهدهد یم رییرا تغ گذرنده ای دهیبازتاب نور زانیم خود ی نوبه به امر نیا و کرد
  .است جیرا یتالیجید ساعت و حساب ماشین
 کیکلستر های ترکیب .است کاربرد لقاب یمری نور یراب یفیلتر عنوان به کیسترلک عیما یبلورها ی مشخصه یچیمارپ ساختار

 یدما به وابسته نگرتغییر  از دارد، یبستگ دما به ها آن بودن براق زانیم ونو چ شوند یم دهید براق و روشن رنگ با لمعموطور به
  .کند پیدا می افزایش ها ستون جهت در بار یریپذ کیتحر مواد این در .شود یم استفاده ها دماسنجبعضی از  رع دیما یبلورها نیا
 دارای ها ماده این دیگر زطرفا هستند.  نارسانا ،ها ستون بر عمود جهت در و رسانا ،ها ستون راستای همجهت  در مواد این ،رنتیجهد

 دیودهای در نیز و خورشیدی یها سلولکاربرد در  برای ها،  ماده این به توجه باعث ویژگی دو هستند. این نیز دهی خودسامان  ویژگی
 در تحرک حال درعین و نظم بودن دارا سبب به لورمایعالاستومرهای ب .شوند یم ساخته آلی های ماده از استفاده با که شده نوری
 ترتیب این به و ندیآ یم شمار به یکنواخت شکل و اندازه دارای ساختارهای نانو ییآراخود و سنتز مناسب برای محیطی مولکولی، سطح
گرهای  نمایشدر  یا گستردهکاربرد  نیز بلورهای مایع ترموتروپیک. شوند یم تر بزرگ یافته سازمان نانو ساختارهای تولید به منجر
 ساختار مواد و روش بهفیلم یا الیاف نازک تهیه شوند. بسته  عنوان بهممکن است  LCEمواد  .[50و 6] لکتریکی دارندا -نوری
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ساخته می شوند. الاستومرهای بلورمایع به سبب دارا بودن 
نظم و درعین حال تحرک در سطح مولکولی، محیطی مناسب 
برای سنتز و خودآرایی نانو ساختارهای دارای اندازه و شکل 
یکنواخت به شمار می آیند و به این ترتیب منجر به تولید نانو 
ساختارهای سازمان یافته بزرگ تر می شوند. بلورهای مایع 
ترموتروپیک نیز کاربرد گسترده ای در نمایش گرهای نوری- 
الکتریکی دارند ]9 و10[. مواد LCE ممکن است به عنوان 
فیلم یا الیاف نازک تهیه شوند. بسته به ساختار مواد و 
روش آماده سازی، LCE می تواند در خم شدن، منقبض شدن 
یا پیچاندن قرارگرفته و تغییر در بُعدها ممکن است بسیار 
بزرگ باشد. برای نمونه انقباض 400 تا 500 درصدی در 
یک میلی ثانیه را می توان دیده کرد. یکی دیگر از کاربردهای 
این نوع ماده ها عضله های مصنوعی با انبساط و انقباض 
بازگشت پذیر است ]11[. به طورکلی، توانایی انواع گوناگون 
LCE برای پاسخ به انواع گوناگون محرک ها، این امکان را 

فراهم می کند که به عنوان حس گرها، سیستم های دارورسانی، 
آب بندها و بسته ای جدید، فیلم ها و ژل های حساس به 
نور یا مواد هوش مند با اثرهای حافظه  شکلی برگشت پذیر 
مورداستفاده قرار گیرد. کاربرد LCE کلستریک در تهیه ی 
مواد نوری مورداستفاده برای کاربردهای بازتاب بدون آینه  

Science & Technologyعلمی- فنی

است. به این ترتیب که، در هنگام کشیده شدن این فیلم ها، 
فاصله ی بین مزوژن های کلستریک افزایش یافته و بر اساس 

شکل )9( منجر به تغییر رنگ می شود ]12[.

 

 

50 
 

برای  .ممکن است بسیار بزرگ باشد بُعدهاتغییر در  و قرارگرفتهخم شدن، منقبض شدن یا پیچاندن  در تواند یم LCE، یساز آماده
 های لهعض ها مادهیکی دیگر از کاربردهای این نوع . کرد دیدهتوان  را می ثانیه میلیدرصدی در یک  100تا  400انقباض  نمونه

 گوناگونانواع  بهبرای پاسخ  LCE گوناگونتوانایی انواع  ،طورکلی به[. 55] است ریپذ بازگشتمصنوعی با انبساط و انقباض 
 یها ژلها و  جدید، فیلم یا بستهبندها و  های دارورسانی، آب ها، سیستمگر حسعنوان  به که کند را فراهم می این امکان، ها محرک

مواد  ی هیتهدر کلستریک  LCE کاربردقرار گیرد.  مورداستفادهپذیر  برگشت یشکل  حافظه هایمند با اثر نور یا مواد هوش بهحساس 
بین  ی فاصله، ها این فیلم شدن کشیده هنگامکه، در  ترتیب این بهاست.  72بدون آینه بازتاببرای کاربردهای  مورداستفادهنوری 
 .[52] شود تغییر رنگ می بهمنجر ( 6شکل ) بر اساسو  یافته افزایشکلستریک  یها مزوژن

 

 
 .ها مولکولبین  ی فاصلهعلت افزایش  بهبا کشیده شدن فیلم کلستریک  رنگتغییر  -9شکل 

 
 بندی جمع

 مولکولی ه شد. سپس ساختارئبا الاستومرهای بلورمایع ارا هیاولآشنایی  برایمطالبی در این مقاله، پس از معرفی پلیمرهای بلورمایع، 
فیزیکی و  های ویژگیبر  این ساختارها گذاریو تأثیر ها مزوژن گیری جهت و آرایش ی نحوه بهبا توجه  این دسته از الاستومرها

رشد روزافزون  بهبا توجه  قرار گرفت. در پایان نیز موردبررسی ها آناز  ییها نمونههمراه معرفی  بهمحصول نهایی  شناسی ریخت
 .شدبیان  گوناگوندر صنایع  ها آن از کاربرد کوتاهیشرح استفاده از این الاستومرها، 
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شکل 9- تغییر رنگ با کشیده شدن فیلم کلستریک به علت افزایش 
فاصله ی بین مولکول ها

نتیجه.گیری
در این مقاله، پس از معرفی پلیمرهای بلورمایع، مطالبی 
برای آشنایی اولیه با الاستومرهای بلورمایع ارائه شد. سپس 
ساختار مولکولی این دسته از الاستومرها با توجه به نحوه ی 
آرایش و جهت گیری مزوژن ها و تأثیرگذاری این ساختارها بر 
ویژگی های فیزیکی و ریخت شناسی محصول نهایی به همراه 
معرفی نمونه هایی از آن ها موردبررسی قرار گرفت. در پایان نیز 
 با توجه به رشد روزافزون استفاده از این الاستومرها، شرح 

کوتاهی از کاربرد آن ها در صنایع گوناگون بیان شد 
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Abstract: In recent years, Liquid Crystal Elastomers )LCEs( have been widely used in the 
various industrial applications. Study on LCE is important in order to know how select them in a 
special application. In this paper, it has been attempted to provide introductory explanations for 
these types of elastomers and a review of its various aspects. After the general introduction of 
various liquid crystalline behaviors, the orientation and position of the hard- forming groups of 
the chains, have been described the specific chemical structure of the liquid crystal elastomers 
and the important physical properties. Finally, have been noticed some important applications 
of LCEs.

Keywords: Liquid Crystal Elastomer, Liquid Crystal Behavior, Clearing Temperature, Order 
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