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چکیده:

در این پژوهش اثر میزان پُرکننده ی سیلیکا بر روی اثر اکسید روی در پخت و بررسی میزان جذب عنصر روی در حضور 
سیلیکاژل توسط دستگاه جذب اتمی بررسی شده است. بدین منظور آمیزه ها از مخلوط دو کائوچوی استایرن- بوتادین و 
بوتادی ان، به همراه سایر اجزای آمیزه کاری و مقدارهای گوناگون سیلیکا تهیه شدند. سپس با توجه به نتیجه های به دست 
آمده از آزمون رئومتر و میزان جذب اکسیدروی در دستگاه جذب اتمی در حضور مقدارهای گوناگون سیلیکا، چهار آمیزه ی 
جدید تعریف شد که در آن ها مقدار های گوناگون اکسیدروی مورداستفاده قرارگرفته است. آمیزه های یادشده تهیه و پس از 
آزمون های لازم، شامل آزمون های مکانیکی )استحکام کششی، درصد ازدیاد طول، سختی و سایش(، برای انجام آنالیز جذب 
اتمی در مخلوط حلال موردنظر به هم زده شدند. نتیجه های به دست آمده حاکی از آن است که بیشترین میزان جذب عنصر 
روی، در کمترین میزان سیلیکا اتفاق می افتد که علت این امر تشکیل کمپلکس پایدار بین روی و سیلیکاژل و جلوگیری 
از شرکت اکسیدروی در پخت است. هم چنین با افزودن حلال فلوئوریک اسید برای حل کردن سیلیکاژل، افزایشی چشم گیر 
در جذب عنصر روی دیده شد. نتیجه های آنالیزهای گوناگونی چون آزمون گرانروی مونی، آزمون های کششی صفحه های 
لاستیکی، سختی، مقاومت سایشی و رئومتر نمونه ها نشان می دهند که با افزایش میزان سیلیکا، به دلیل جذب بیشتر 
اکسیدروی، پخت آهسته تر و میزان پیوندهای عرضی کمتری صورت پذیرفته است. در ادامه بررسی میزان جذب عنصر 

روی در دستگاه جذب اتمی، تأییدی بر جذب اکسیدروی توسط سیلیکا و ایجاد یک کمپلکس پایدار است.

علمی- فنی

مقدمه
سیلیکا نام دیگر سیلیکون اکسیدهاست. 
سیلیکای بی شکل در انواع صنعتی گوناگونی 
ازجمله سیلیکا ژل، سیلیکای رسوبی، 
سیلیکای گازی و سیلیکای کلوئیدی وجود 

دارد. سیلیکاژل از واحدهای چهاروجهی  
دی اکسید سیلیسیم تشکیل شده است. این 
ماده یک ماده ی متخلخل است ]1 و 2[. 
موردهای استفاده  از سیلیکاژل، کاتالیزور، 
در  جاذب  ماده ی  یا  ماده ی خشک کن 
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جداسازی است ]3 تا 5[.
سیلیکاژل جاذب خوبی برای آب، الکل، فنول ها، آمین ها و... 
است که این کار را از راه پیوندهای هیدروژنی انجام می دهد. 
ظرفیت جذب کنندگی سیلیکاژل در دماهای پایین، بیشتر از 
آلومینا و زئولیت است؛ بااین وجود اگر میزان رطوبت کم 
باشد، نسبت به زئولیت خاصیت جذب کنندگی کمتری نشان 
می دهد. در مقابل احیای سیلیکاژل ساده تر است و با حرارت 
دادن آن تا دمای 150 درجه سلسیوس ممکن می شود؛ این 
درحالی ست که زئولیت باید تا حدود 350 درجه سلسیوس 
حرارت داده شود. با توجه به این ویژگی های سلیکاژل در 
محیط های با دمای پایین، میزان فشار بخار آب متوسط و 

ظرفیت جذب کنندگی زیاد استفاده می شود ]6 و 7[.
در صنایع لاستیک سازی از سیلیکا به عنوان پُرکننده- 
تقویت کننده استفاده می شود. سطح سیلیکا دارای گروه های 
عاملی هیدروکسی و کربونیل است که فعالیت بالایی به آن 
می دهند و توانایی جذب عنصرهای فلزی همچون روی را 
دارند. بنابرهمین ویژگی، نمک های فلزهای استفاده شده در آمیزه 
در صنعت لاستیک، جذب سیلیکا شده و فعالیت خود را از 

دست می دهند ]8 تا 10[.
اکسیدروی به طورعمده در صنعت لاستیک سازی استفاده 
می شود. از ویژگی های بارز اکسیدروی در صنایع لاستیک 
می توان به ظرفیت حرارتی بالا، خاصیت چسبندگی خوب، 
قدرت پوشش عالی، مقاومت کافی در برابر اشعه- به ویژه 
اشعه ی ماورای بنفش- و داشتن ثابت دی الکتریک متوسط اشاره 
کرد. اکسیدروی در پخت لاستیک  نقش شایانی داشته و یکی 
 از معمول ترین فعال کننده هاست و سبب کاهش زمان پخت شده 
و ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه است و در ضمنِ فعال کنندگی، 

مقاومت حرارتی را نیز افزایش می دهد ]11 و 12[.
سیستم پخت عبارت است از ولکانش کائوچو در حضور 
شتاب دهنده، گوگرد، اکسیدروی و یک اسید چرب که با 

شکستن حلقه ی مولکولی گوگرد S8 آغازشده و با تشکیل یک 
کمپلکس “گوگرد- شتاب دهنده- اکسیدروی” ادامه پیدا می کند. 
این کمپلکس در موقعیت باند دوگانه ی کائوچو، با آن وارد 
واکنش شده و منجر به تشکیل یک کمپلکس “کائوچو- 
گوگرد- شتاب دهنده” می شود. این کمپلکس نیز به نوبه ی خود 

تجزیه شده و پیوند عرضی گوگردی ایجاد می کند ]13[.
باید توجه داشت که شتاب دهنده به عنوان کاتالیزور عمل 
نمی کند، بلکه درواقع این مواد درعمل وارد واکنش شده و به 

مصرف می رسند.
در سال 2016 میلادی گزارشی برمبنای بررسی اثر 
حضور سیلیکا بر اکسیدروی ارائه  شد ]13[. با توجه به این که 
حضور اکسیدروی در پخت لاستیک اهمیت بسزایی دارد، در 
این پژوهش نیز اثر سیلیکا بر روی حضور اکسیدروی در 
پخت و هم چنین اندازه گیری میزان روی در حضور سیلیکاژل 

توسط جذب اتمی  بررسی شده است.

بخش تجربی
فرمول بندی و تهیه ی آمیزه

فرمول بندی آمیزه ها در جدول های )1( و )2( ارائه شده است. 
آمیزه ها برحسب مقدار سیلیکای موجود در آن ها، با عنوان های 
و   SiO2-A ،SiO2-B ،SiO2-C ،SiO2-D ،Zn-E ،Zn-F ،Zn-G

Zn-H نام گذاری و هشت آمیزه ی لاستیکی طراحی و با اختلاط 

اولیه ی معمول در بنبوری و اختلاط تکمیلی آن روی غلتک 
تهیه شدند. هم چنین میزان جذب این هشت آمیزه در دستگاه 
جذب اتمی بر اساس روش موجود در گروه صنعتی بارز، 
با استفاده از خاکستر آمیزه ها در مخلوط حلال های اسیدی 

اندازه گیری شد.
 

دستگاه ها و روش:

در این پژوهش تأثیر سیلیکا بر عملکرد اکسیدروی در پخت 
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بررسی شده است.
 ویژگی های رئومتری نمونه ها با استفاده از رئومتر مدل 
 ،Alpha شرکت  ساخت   )REOMETER ALPHA2000(
بر اساس استاندارد ASTM- D5289 در دمای 160 درجه 

سلسیوس اندازه گیری شد.
آزمون اندازه گیری گرانروی مونی با دستگاه گران روی سنج 
استاندارد  اساس  بر   )MOONEY ALPHA2000( مونی 
ASTM- D1646 انجام شد. برای آزمون های کششی، صفحه های 

لاستیکی با ضخامت mm 2، به وسیله ی پرس پخت تهیه و 
از آن ها نمونه هایی به شکل رینگ تهیه شد.

آزمون کشش بر اساس استاندارد ASTM- D412، با استفاده 
از دستگاه آزمون مکانیکی انجام شد و مقدارهای مدول 
و استحکام کششی نمونه ها به دست آمد. سختی نمونه ها 
با دستگاه سختی سنج مدل Shore A H04.3150، ساخت 
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شرکت ZWICK، روی نمونه هایی به شکل قرص و بر اساس 
استاندارد  DIN- 53505 اندازه گیری و مقاومت سایشی نمونه ها 
نیز بر اساس استاندارد ASTM- D2228، روی نمونه ها با 

استفاده از دستگاه PICO Abrasion اندازه گیری شد.
آزمون جذب نمونه ها توسط دستگاه طیف سنج جذب اتمی که 
شامل منبع اولیه ی تابش، یک طول  موج گزین برای تولید تابش 
تک فام، یک وسیله برای افشاندن محلول به درون شعله و 
تولید بخار اتمی، آشکارساز و یک ابزار برای خواندن داده ها، 
بر اساس استاندارد موجود در گروه صنعتی بارز انجام شد.

غلظت های خوانده شده در دستگاه جذب اتمی بر اساس 
روش انجام شده در گروه صنعتی بارز در جدول های )4( و 

)5( نشان داده شده است.

كه حضور اكسيدروی در  با توجه به این .[13]شد ميلادی گزارشی برمبنای بررسی اثر حضور سيليكا بر اكسيدروی ارائه  2۱16در سال 
گيری ميزان  چنين اندازه اثر سيليكا بر روی حضور اكسيدروی در پخت و هم نيز این پژوهش درپخت لاستيك اهميت بسزایی دارد، 

 .بررسی شده است  توسط جذب اتمیدر حضور سيليكاژل روی 
 تجربي
 آميزه ي بندي و تهيهفرمول
، SiO2-A های ناوبا عن ،ها آنموجود در  سيليكایمقدار حسب ها براست. آميزه شده ارائه (2)و  (1) های ولا در جدهبندی آميزهفرمول

SiO2-B ،SiO2-C، SiO2-D، Zn-E ،Zn-F ،Zn-G  وZn-H در  معمول ی اختلاط اوليه بالاستيكی طراحی و  ی آميزه هشتو  گذاری نام
روش  بر اساسدر دستگاه جذب اتمی  آميزهچنين ميزان جذب این هشت  هم تهيه شدند. آن روی غلتك یتكميلاختلاط بنبوری و 

 گيری شد. های اسيدی اندازه ها در مخلوط حلال آميزهبا استفاده از خاكستر  ،بارز گروه صنعتیدر  دموجو
 ها و روش:دستگاه 

 است. شده بررسیدر پخت  عملكرد اكسيدرویسيليكا بر  تأثير در این پژوهش
 استاندارد بر اساس، Alphaساخت شركت  (REOMETER ALPHA2000)ها با استفاده از رئومتر مدل رئومتری نمونه های ویژگی

ASTM- D5289  گيری شد.اندازهدرجه سلسيوس  16۱در دمای 
 ASTM- D1646استاندارد  بر اساس (MOONEY ALPHA2000)مونی سنج  روی گرانمونی با دستگاه  گيری گرانرویآزمون اندازه

شكل  هایی به نمونه ها آنپرس پخت تهيه و از  ی وسيله به، mm2 ضخامتلاستيكی با  های صفحه ،های كششیبرای آزمون .شدانجام 
 شد.تهيه  رینگ

مدول و استحكام كششی  مقدارهایبا استفاده از دستگاه آزمون مكانيكی انجام شد و  ،ASTM- D412استاندارد  بر اساسآزمون كشش 
هایی روی نمونه ،ZWICKساخت شركت  ،Shore A H04.3150سنج مدل ها با دستگاه سختیدست آمد. سختی نمونه هها بنمونه

روی  ،ASTM- D2228 استانداردبر اساس ها نيز مقاومت سایشی نمونه و گيری اندازه DIN- 53505  استاندارد بر اساسشكل قرص و  به
 .شدگيری اندازه PICO Abrasionها با استفاده از دستگاه نمونه

، فام گزین برای توليد تابش تك موج  یك طول ،ی تابش شامل منبع اوليه كه سنج جذب اتمی دستگاه طيف ها توسط آزمون جذب نمونه
استاندارد بر اساس  ،ها برای خواندن داده یك ابزار و آشكارساز ،یك وسيله برای افشاندن محلول به درون شعله و توليد بخار اتمی

 .انجام شد بارز گروه صنعتیموجود در 
 قسمت به ازاي صد قسمت كائوچو() شده ساختههاي آميزه -1 جدول

 كاري اجزاي آميزه نام آميزه
SiO2- D SiO2- C SiO2- B SiO2- A 

 كائوچوی مصنوعی 80 80 80 80
 كائوچوی طبيعی 20 20 20 20
 سيليكا 30 40 45 50
 دوده 20 20 20 20
10 10 10 10 Oil-TDAE 

اسيد  استئاریك 4 4 4 4  
روی  اكسيد 4 4 4 4  
3 3 3 3 DPG 

14 14 14 14 X 50S 

2 2 2 2 WAX 

2 2 2 2 6PPD 

2 2 2 2 TMQ 

2 2 2 2 C.B.S 

 گوگرد 3/5 3/5 3/5 3/5
 رزین 1/5 1/5 1/5 1/5
كننده عامل كوپل 5 5 5 5  

 
 
 
 
 

جدول 1- آمیزه های ساخته شده )قسمت به ازای صد قسمت کائوچو(

 ازاي صدقسمت كائوچو( قسمت به) شده ساختههاي بندي آميزهفرمول -2 جدول
 اجزاي آميزه كاري نام آميزه

Zn-H Zn-G Zn-F Zn-E 
 كائوچوی مصنوعی 80 80 80 80
 كائوچوی طبيعی 20 20 20 20
 سيليكا 30 30 30 30
 دوده 20 20 20 20
10 10 10 10 Oil- TDAE 

 اسيد استئاریك 4 4 4 4
 روی اكسيد 4 3 2 1
3 3 3 3 DPG 

14 14 14 14 X 50S 

2 2 2 2 WAX 

2 2 2 2 6PPD 

2 2 2 2 TMQ 

2 2 2 2 C.B.S 

 گوگرد 3.5 3.5 3.5 3.5
 رزین 1.5 1.5 1.5 1.5
 كننده عامل كوپل 5 5 5 5

 
 شده ساختههاي آميزه مكانيكی های آزمون -3 جدول

No. Sample SPGR Mooney 
 Viscosity 

Rheometer 
 20@160 Tensile Elongation Modulus HD 

 )shore A( Resilience 

1 SiO2-A 1.157 35 T90:9.5 
MH:22.4 8.6 172 4.2 70 42 

2 SiO2-B 1.171 41 T90:9.4 
MH:24.1 10.9 178 4.9 73 39 

3 SiO2-C 1.188 49 T90:9.3 
MH:25.9 12.0 180 5.5 77 37 

4 SiO2-D 1.206 56 T90:9.3 
MH:27.2 13.2 185 6 79 33 

5 Zn-E 1.157 35 T90:9.5 
MH:22.4 8.6 172 4.2 70 42 

6 Zn-F 1.179 59 T90:9.1 
MH:23.0 10.1 177 4.6 73 38 

7 Zn-G 1.182 57 T90:8.9 
MH:23.8 11.6 180 5.1 75 34 

8 Zn-H 1.199 62 T90:8.7 
MH:24.4 12.4 185 5.6 77 30 

 
 است. شده دادهزیر نشان  های در جدول بارز گروه صنعتیدر  شده انجامروش بر اساس در دستگاه جذب اتمی  شده خواندههای  غلظت

 
 در دستگاه جذب اتمي ميزان جذب روي -4جدول 

Concentration )ppm( Sample 
311.656 SiO2-A 
265.227 SiO2 -B 
128.440 SiO2-C 
60.8198 SiO2- D 

 
 
 

 ميزان جذب روي در دستگاه جذب اتمي -5جدول 
Concentration (ppm) Sample 

338.903 Zn-E 
323.7021 Zn-F 
316.516 Zn-G 
300.054 Zn-H 

 

جدول 2- فرمول بندی آمیزه های ساخته شده 
)قسمت به ازای صدقسمت کائوچو(
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نتیجه ها و بحث
مقدار اکسیدروی، نقش بارز و مهمی در ویژگی های فیزیکی 
کائوچوی پخت شده بازی می کند که با نتیجه های آزمون های 
مکانیک هم خوانی دارد. در این پژوهش نشان داده شده است که 
هرچه میزان اکسیدروی افزایش یابد، استحکام کششی محصول 
کاهش خواهد یافت، زیرا با افزایش میزان اکسیدروی، میزان 

Science & Technologyعلمی-فنی

جذب آن نیز افزایش می یابد. بررسی میزان جذب عنصر روی 
در دستگاه جذب اتمی، تأییدی بر جذب اکسید روی توسط 

سیلیکا بوده است.
هم چنین برای تأیید بیشتر رابطه ی مستقیم افزایش جذب 
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 اجزاي آميزه كاري نام آميزه
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2 2 2 2 C.B.S 
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2 SiO2-B 1.171 41 T90:9.4 
MH:24.1 10.9 178 4.9 73 39 
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نتیجه گیری
با توجه به این که حضور اکسیدروی در پخت اهمیت 
بسزایی دارد، این پژوهش بررسی اثر سیلیکا بر روی 
حضور اکسیدروی در پخت و هم چنین اندازه گیری میزان روی 
در حضور سیلیکاژل توسط جذب اتمی را ارائه داده است. 

Science & Technologyعلمی-فنی

 و بحث ها نتيجه
 مكانيك های آزمون های هكه با نتيج دكن می بازیه شد فيزیكی كائوچوی پخت های ویژگینقش بارز و مهمی در  ،اكسيدرویمقدار 

حكام كششی محصول كاهش خواهد است ،ميزان اكسيدروی افزایش یابدهرچه  كه است هنشان داده شد پژوهشدر این  .خوانی دارد هم
 ،بررسی ميزان جذب عنصر روی در دستگاه جذب اتمی .ابدی با افزایش ميزان اكسيدروی، ميزان جذب آن نيز افزایش می زیرا ،یافت

 بر جذب اكسيد روی توسط سيليكا بوده است. تأیيدی
مكانيكی كشش انجام و  های آزمون ،مستقيم افزایش جذب اكسيد روی با افزایش مقدار آن ی بيشتر رابطه تأیيدچنين برای  هم

 .(3)جدول  ها كاهش یافتبا افزایش ميزان اكسيدروی در نمونه ،مدول و استحكام كششی مقدارهای
با  كه دهند مینشان رئومتر  های نتيجه، ست ی لاستيكیآميزه ولكانشبررسی رفتار پخت یا ای برای  وسيلهكه رئومتر  با توجه به این
 تر صورت پذیرفته است. پخت آهسته ،دليل جذب بيشتر اكسيدروی سيليكا به افزایش ميزان

روی توسط سيليكا و ایجاد یك كمپلكس اكسيد جذببر  تأیيدی ،در ادامه بررسی ميزان جذب عنصر روی در دستگاه جذب اتمی
 پایدار است.

های مجهول با  غلظت نمونه ،)جذب دربرابر غلظت( گوناگونهای  های استاندارد و با غلظت با ترسيم منحنی كاليبراسيون برای نمونه
 .(2و  1های  )شكل است شده محاسبهو استفاده از نمودار كاليبراسيون  ها آنگيری جذب  اندازه

 

 
 1شكل 

 

 
 2شكل 
 گيري نتيجه

ش بررسی اثر سيليكا بر روی حضور اكسيدروی در پخت و این پژوه ،كه حضور اكسيدروی در پخت اهميت بسزایی دارد با توجه به این
حاكی از آن است  آمده دست به های نتيجهداده است.  ارائهگيری ميزان روی در حضور سيليكاژل توسط جذب اتمی را  چنين اندازه هم

افتد كه علت این امر تشكيل كمپلكس پایدار بين روی و  ترین ميزان سيليكا اتفاق می در كم ،كه بيشترین ميزان جذب عنصر روی
 .استسيليكاژل و جلوگيری از شركت اكسيدروی در پخت 
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شکل 1

شکل 2

نتیجه های به دست آمده حاکی از آن است که بیشترین میزان 
جذب عنصر روی، در کم ترین میزان سیلیکا اتفاق می افتد که 
علت این امر تشکیل کمپلکس پایدار بین روی و سیلیکاژل و 

جلوگیری از شرکت اکسیدروی در پخت است 
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Abstract: In this paper we discuss the effect of silica filler content on zinc oxide in curing 
process and the amount of Zn absorbed in the presence of silica gel in atomic absorption 
spectroscopy instrument. For this purpose the compounds have been made up of the mixture 
of stearin-butadiene, butadiene rubbers and other components with different contents of silica. 
Considering the results from rehometer test and the amount of zinc oxide absorbed in atomic 
absorption spectroscopy instrument for different amounts of silica, 4 new compounds have 
been introduced containing different amounts of zinc oxide.
After doing some tests like mechanical tests (tensile strength, elongation, stiffness and Abrasion) 
the new compounds have been added to the solvent mixture for atomic absorption analysis. 
The results show that the maximum zinc absorption happens with the minimum silica content 
because a stable complex formed between zinc and silica gel results in preventing zinc oxide 
from taking part in curing process. Besides that adding the fluoric acid solvent for solving the 
silica gel will result in considerable increase in Zn absorption.
The results of different analysis like mooney, Tension of rubber, hardness, abrasion resistance 
and Reometer tests show that increasing the silica content causes the curing process be slower 
and less cross links will be formed because of the increase in the amount of zinc oxide absorbed. 
In what follows studying the amount of zinc absorbed in atomic absorption spectroscopy 
instrument will confirm the absorption of zinc oxide by silica and forming a stable complex. 
Keywords: Curing, Complex of zinc oxide and silica, Atomic absorption, Silica.
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